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BEARBEITUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES FUR ASPHALT (TL /ZTV ASPHALT-STB, ZTV BEA-STB)
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THEMENSAMMLUNG 2015 ZUR FORTSCHREIBUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES ASPHALT
ABFRAGE BEI BUND / LANDERN / ASPHALTVERBAND / PRUFINSTITUTEN / BAUINDUSTRIE
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FORTSCHREIBUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES ASPHALT
WEITERE FRAGESTELLUNGEN WAHREND DER BEARBEITUNG

ARBEITSSCHUTZ - - ) KLIMASCHUTZ UND

y

Einflhrung des Anbéftsplatzgrenzwgi S -y T NACHHALTIGKEIT

Fechuriteiit
rrrrrrrrrrr
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Nur noch mit abgesenkter
Temperatur
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“Quelle: www.asphalt.de :
by w v A 4 A . A v
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BEARBEITUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES FUR ASPHALT
BEARBEITUNG DURCH DEN AK 7.1.1 UND DEN AA 7.5 DER FGSV

» Bearbeitung durch den AK 7.1.1 und
den AA 7.5 der FGSV

» diverse Abstimmungen in tangierenden
Gremien

» Vorlage der Schlussentwiirfe im LA 7
Marz 2024

- TL Asphalt-StB 25
- ZTV Asphalt-StB 25, Teil 1

» Bund-Lander Umfragen 9 Jahre spater ...
— Uber 900 Ruckmeldungen

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



FORTSCHREIBUNG DER TL / ZTV ASPHALT-STB ... WIRD ALLES ANDERS ?
HINWEIS

Nachfolgend vorgestellte Inhalte zur
Fortschreibung der TL / ZTV Asphalt —-StB
geben den aktuellen Diskussionsstand der
Schlussentwurfe wieder. Diese konnen sich
bis zur Einfuhrung des neuen Technischen

Regelwerkes fur Asphalt noch andern !

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



BEARBEITUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES FUR ASPHALT

STRUKTURELLE ANDERUNGEN

» engere VerknUpfung der bisherigen ZTV BEA-StB und ZTV Asphalt-StB in

einer ZTV Asphalt-StB mit 2 Teilen

Forschungugeselinchan fur Sirafien- und Vertehrywesen

Arbetsgrippe Aiphamsaveeisen EGQSY

Verweise
Zusitzliche Technische n u r I n el n e
Vertragsbedingungen und Richtlinien H
fiir den Bau RlChtung fiir die Bauliche Erhait
von Verkehrsflichenbefestigungen ung
aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 07/13

AKTUELL

Ausgabe 2007/Fassung 2013 ‘ ‘ Ausgabe 2009/Fassung 2013

Zusiitzliche Technische
Mqaboduwmon und Richtlinien
von Verkehr henb gung

= Asphaltbauweisen

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen

Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen @

Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen FG sv

_ Zusétzliche Technische . Zusitzliche Technische
Vertragsbedingungen undﬁl}r"ii:"'lﬂggﬂ starkere Vertragsbedingungen und Richtlinien
. fir den Bau

von Verkehrsflachen aus Asphalt Ve rkn u pfu ng und die Bauliche Erhaltung

ZTV Asphalt-StB 25 von Verkehrsﬂachenbe;eus:g::g:ﬂ

Teil 1: Neubau und Bau von Schichten
in gleichméBiger Dicke

ZTV Asphalt-StB 25

Teil 2: Bauen im Bestand -
Instandhaltung, Instandsetzung
und Erneuerung

ZUKUNFTIG o

Ausgabe 2025

Schlussentwurf:
14.03.2024

Ausgabe 2025

(einschl. Schichten in
ungleichméaBige Dicke)

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25
FALL 1: NEUBAU

»2grune Wiese* A
P e, v, e g
Tragschicht mit / ohne Asphaltdeckschicht
Bindemittel — Asphaltbinderschicht
— Asphalttragschicht
Tragschicht mit / ohne
Bindemittel
Anwendung Teile der Teil 1: Neubau und Bau von Schichten
ZTV Asphalt-StB in gleichmaliger Dicke
M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25
FALL 2: RUCKBAU UND ERNEUERUNG (1)

I Neubau

Ruckbau / vollstandiges
Frasen des vorhandenen
bitumindsen Bestandes

Tragschicht mit / ohne Asphaltdeckschicht

—*  Bestand Bindemittel —— Asphaltbinderschicht

— Asphalttragschicht

Tragschicht mit / ohne

Bindemittel
Tragschicht mit / ohne
Bindemittel
Anwendung Teile der Teil 2: Bauen im Bestand — Teil 1: Neubau und Bau von
ZTV Asphalt-StB — Instandsetzung, Instand- —) Schichten in gleichmaliger Dicke
haltung, Erneuerung
M MAKADAM

10 ' LABOR SCHWABEN



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25

FALL 3: RUCKBAU UND ERNEUERUNG (2)

Ruckbau / teilweises
I Frasen des vorhandenen !
bituminosen Bestandes,

Erneuerung und Neubau

Asphalttragschicht Asphaltdeckschicht
B
— > Bestand (Bestand) — Asphaltbinderschicht
(als Ausgleichsschicht
: : Tragschicht mit / ohne oder Profilausgleich)
Tragschicht mit / ohne — )
Bingemittel Bindemittel ___, Asphalttragschicht
(Bestand)
— Tragschicht mit / ohne Bindemittel
A q Teile d Teil 2: B . Bestand Teil 1: Neubau und Bau von
nwenadung 1erie aer ell 2. bauen Im Besland = ey Schichten in gleichmaRiger Dicke
ZTV Asphalt-StB mmm)  |nstandsetzung, Instand- J J

Teil 2: Bauen im Bestand —
Instandsetzung, Instandhaltung,
Erneuerung

11 Y LABOR SCHWABEN

haltung, Erneuerung



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25

FALL 4: RUCKBAU UND ERNEUERUNG (3)

Ruckbau / teilweises
I Frasen des vorhandenen !
bitumindsen Bestandes,
vorbereitende MalRnahmen

Erneuerung und Neubau

Asphalttragschicht Asphaltdeckschicht
L+ Bestand (Bestand) L, Asphaltbinderschicht
. . |, Asphalttragschicht
Tragschicht mit / ohne N ;ragSCh'Chlt mit / ohne (als Ausgleichsschicht oder Profilausgleich)
T n : indemitte
Bindemittel » untere Asphalttragschicht (Bestand)
— Tragschicht mit / ohne Bindemittel
Teil 1: Neubau und Bau von
Anwendung Teile der Teil 2: Bauen im Bestand — Schichten in gleichméaRiger Dicke
ZTV Asphalt-StB )  |nstandsetzung, Instand-  T—

Teil 2: Bauen im Bestand —
Instandsetzung, Instandhaltung,
Erneuerung

12 Y LABOR SCHWABEN

haltung, Erneuerung



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25
FALL 5: INSTANDSETZUNG

! ! vorbereitende Malinhahmen : Instandsetzung

zB Oberflachenbehandlung

DSK, DSH, Ersatz
Bestand Asphaltdeckschicht *) etc.

*) Einbau als Ausgleichsschicht, weil
— Bestand Schicht auf gefraster Unterlage

— Asphaltdeckschicht

___, Tragschicht mit/ ohne ——» Iragschicht mit / ohne + Asphaltbinderschicht
Bindemittel Bindemittel _
— Asphalttragschicht
— Tragschicht mit / ohne Bindemittel
Teil 2: Bauen im Bestand —
Anwendung Teile der Teil 2: Bauen im Bestand — Instandsetzung, Instandhaltung,
ZTV Asphalt-StB m—) Instandsetzung, Instand- e— Erneuerung
haltung, Erneuerung ggaf. Teil 1: Neubau und Bau von

Schichten in gleichmaldiger Dicke

M MAKADAM

13 ' LABOR SCHWABEN



ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25
FALL 5: INSTANDHALTUNG

l : Instandhaltung

z.B.: Sanierung v. Rissen u.
Nahten, Anspritzen und
Abstreuen etc.

— > Bestand

Tragschicht mit / ohne
Bindemittel

L

Teil 2: Bauen im Bestand —

Anwendung Teile der —
ZTV Asphalt-StB :Enrsr;tglr}gfuer’iszgung, Instandhaltung,

M MAKADAM

14 ' LABOR SCHWABEN
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ZUSAMMENWIRKEN VON TEIL 1 UND TEIL 2 DER ZTV ASPHALT-STB 25

Schichten in gleichmaldiger Dicke Es gelten die Anforderungen an
— Bau entweder auf die Schichteigenschaften nach

« einer neu hergestellten Asphaltschicht, den ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 1

« auf einer feingefrasten Unterlage oder,
« auf einer vorhandenen Unterlage hergestellt
— Anforderungen an die Querneigung und Soll-Lage der Unterlage miissen erflillt sein

Profilverbesserung

- alle Mallnahmen zur Veranderung oder Verbesserung der Ebenheit, Soll-Hohe oder
Querneigung » Profilfrasen oder Herstellen einer Asphaltschicht in ungleichmaBiger Dicke

Bau von Asphaltschichten in ungleichmafiger Dicke '

— zur Profilverbesserung bzw. zur Profilanderung der Unterlage Verglndgrtﬁ Al;nfcl)rderunhg?cn
- als Vorprofilierungen und Ausgleichsschichten ﬁgcr:?olg(;nlg ;zgsgi:::)i; )
— I:Ierstellung in einer Schicht oder mehreren Schichten bzw. Lagen Verdichtungsgrad

— Uber gesamte Fahrbahnbreite oder Teile davon

M MAKADAM

SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 2

SCHICHTEN IN UNGLEICHMARIGER DICKE - AUSGLEICHSSCHICHT

» Ausgleichsschicht

- erfordern eine Unterlage mit einer anforderungsgerechten Ebenheit

Anforderung Verdichtungsgrad
alle Asphaltschichten 297,0%
AC 1116 TD 295,0%

bei bestehende Unterlage 2 6,0 cm

\ Asphaltdeckschicht
Ausgleichsschicht

vorhandene Asphaltbefestigung

- 50llten mit einer Asphaltschicht in gleichmaldiger Dicke Uberbaut werden
— bis Bk1,8 auch als Asphaltdeckschicht moglich (AC 8 D S,AC8/11 DN,AC8D L)
— bis BK0,3 auch als Asphalttragdeckschicht moglich

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 2

SCHICHTEN IN UNGLEICHMARIGER DICKE - VORPROFILIERUNG

» Vorprofilierung

— dienen dem Uberbauen einer unebenen Unterlage
— auch bei Querneigungsanderungen, die uber die Anwendung einer Ausgleichsschicht

hinausgehen

— mit einer Ausgleichsschicht oder Asphaltschicht in gleichmaRiger Dicke zu Uberbauen

z.B. Asphaltdeckschicht

/ Vorprofilierung
RN N

vorhandene Asphaltunterlage

Asphaltdeckschicht
Keile frasen halbseitig

e

‘."".‘—i:‘i.’.‘!'..ﬂv;ﬁ--_‘m :t £ e

/\ / ; Vorprofilierung

z.B. Asphaltdeckschicht  Vorprofilierung

Keil frasen

vorhandene Asphaltunterlage
Asphaltdeckschicht
Vorprofilierung obere Schicht
Vorprofilierung untere Schicht

vorhandene Asphaltunterlage

17

e

Anforderung Verdichtungsgrad

alle Asphaltschichten 2 96,0 %

bei bestehende Unterlage = 6,0 cm

Keile in Bestand frasen
vorhandene Asphaltunterlage

< Omax

M MAKADAM

v

LABOR SCHWABEN




BEARBEITUNG DES TECHNISCHEN REGELWERKES FUR ASPHALT
(AUSSCHNITT) ZUKUNFTIGE STRUKTUR

Baustoffe

TL Gestein-StB 04/23

NEUBAU

BAUEN IM BESTAND

Sonstige

TL Bitumen-StB 25

TL BE-StB 25

TL VBit-StB 22

TL SBit-StB 15

ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 1

ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 2
ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 1

TL AG-StB 2x

\ 4

TL Asphalt-StB 2x

\ 4

TL Asphalt-StB 2x

M WA 2x

A

18

Oberflachenbehandlung,
Diinne Schichten im
Kalteinbau

TP Asphalt-StB

TP Asphalt-StB

v

M OPA 13

M KA 11 (ARS 5/2019)

M MA 22

ELAD 14

AP AC D SP 19

HFA10

H SR 03

H RepA 19

M griffb. Maln. 02

RuVA-StB 01/05

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ANDERUNGEN IM TECHNISCHEN REGELWERKES FUR ASPHALT

NEUBAU

ZTV Asphalt-StB 25, Teil 1

Neu aufgenommen:

-AC D DSH-V,

- Kompakte Asphaltbefestigungen

- Asphaltschichten unter Betondecken
- Wasserdurchlassige Asphaltschichten
unter Pflasterdecken und
Plattenbelagen

Fachtechnische Uberarbeitung:

- Lieferungen aus mehreren MA

- Eignungsnachweis

- Schichtenverbund, Nahte und
Anschlusse

- Kontrollprafungen

- Verjahrungsfristen und
Abzugsregelungen

BAUEN IM BESTAND (_Besamtkatalog Asphalt-
mischgutarten- und sorten
ZTV Asphalt-StB 25, Teil 2 TL Asphalt-StB 25
Neu aufgenommen: Neu aufgenommen:
- Aufbruch und Ruckbauarbeiten, -SMAB
- Beschaffenheit der zu bearbeitenden -ACD SP
Schicht -AC D DSH-V
- Ausbessern mit Reparaturasphailt -SMAD LA
- PAT/TD/D WDA
-AC TuB /AuB / ZuB

- Bindemittel nach TL VBit-StB
Fachtechnische Uberarbeitung:

- Frasen, Fachtechnische Uberarbeitung:
- Vorbereiten der Unterlage - Asphaltbinder

- Schichtenverbund - Nachweise

- MaRnahmen zur Profilverbesserung - Anhang D (Ermittlung der max.

- Oberflachenbehandlungen Zugabe von Asphaltgranulat)
-AC D DSH-V

- Ersatz der Asphaltdeckschicht M MAKA DAM

SCHWABEN



TL ASPHALT-STB 25

TL Asphalt-StB 25

Teil 1

ZTV Asphalt-StB,

Teil 2

ZTV Asphalt-StB,

ZTV A-StB

ZTV-ING
7-1,7-2,7-4

M VV

ZTV Beton-StB

zusatzliche Aufnahme von Bitumensorten nach TL VBit-StB 22 in
Walzasphaltmischgut
Asphalttragschichtmischgut:
- hoherer Mindestbindemittelgehalt Bmin = 4,1 M.-% bei S-Sorten
- engere Spannen fur den Hohlraumgehalt am MPK

Asphaltbinder: Eingliederung der H Al ABi, Ausgabe 2015
— SMA 16/22B S
— AC 16/22 B SS6

splittreicher Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
- AC 11 D SP

Asphaltbeton fur diinne Asphaltdeckschichten in HeiBRbauweise
auf Versiegelung (AC 5/8 DSH-V)

Splittmastixasphalt:
— \Wegfall der N-Sorten

— Namensanpassung im Hinblick auf die N MAKADAM
Anwendung in der Schicht - SMA D, SMA B SCHWABEN



TL ASPHALT-STB 25

TL Asphalt-StB 25

Teil 1

ZTV Asphalt-StB,

ZTV Asphalt-StB,
Teil 2

ZTV A-StB

ZTV-ING
7-1,7-2, 7-4

M VV

ZTV Beton-StB

Offenporiger Asphalt und SMA fiir larmtechnisch optimierte
Asphaltdeckschichten:

- Namensanpassung im Hinblick auf Anwendung in der Schicht
» PAD, SMAB
— neue Bitumensorten: 65/105-70 A fur PA D,
45/80-65 A fur SMAD LA

Gussasphalt: neu MA 16 S fiur Gussasphaltschutzschichten

Asphaltmischgut fur wasserdurchlassige Asphaltschichten
- PA 16/22 T WDA

- PA 16 TD WDA

- PA 5/8 D WDA

Asphaltmischgut flir Asphaltschichten unter Betondecken
— AC 22 TuB
— AC 16 AuB

—AC 11 ZuB ™ MAKADAM

SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

BAUGRUNDSATZE: TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT ALS REGELBAUWEISE

Auftraggeber Einbauer Asphaltproduzent

neutrale Ausschreibung

hinsichtlich eingesetzter

Verfahren fiir TA-Asphalt
| (ZTV Asphalt-StB 25, Teil 1, Tab.2)

| Temperaturabsenkung durch
| organische, mineralische,

oberflachenaktive Zusatze o.
Schaumbitumentechnologie

AR X T

Vorhaltemal} +5 K um ng.

& &‘ 130 - 150 °C .. furAsphaIttrag-
Asphaltiragdeck-, und- auftretende Temperaturverluste bis

L] J
, .auto‘ie/karriere
-

Asphaltblnderschlchten . .
140 - 155 °C 2 ... fiir Asphaltdeckschichten zur Verarbeitung zu berucksichtigen
2) ... bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, N MAKADAM

2 ausgenommen Kompakte Asphaltbefestigungen ' LABOR SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1
BAUGRUNDSATZE: ZWECKMARIGE ASPHALTMISCHGUTARTEN UND -SORTEN

Tabelle 1: Zweckmiiflige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte in Abhingigkeit
von der zu erwartenden Beanspruchung
Asphaltdeckschicht aus Diinne
Asphalt-
Belastungsklasse/ Asphalt- Asphalt- Asphalt- splitt » Offen- deckschicht in
Flachenart tragschicht binderschicht | tragdeckschicht | Asphaltbeton " ::s ":; trx- Gussasphalt | porigem | Heiflbauweise
P Asphalt auf
Versiegelung
Bk100 -
AC228BS SMA11DS
AC168S (AC11DS) SMABDS PABD
Bk32 AC32TS SMA22BS (AC2DS) SMA 8D LA MA 115
AC22TS SMA 168BS AC11DSPH MASBS ACS5 D DSH-V
Bk10 SMA11DS MA S S
ACI11DS
SMABDS
Bk3.2 AC168BS - AC8DS SMASDS
', £l
SMA 168BS AC11DSP SMA 8D LA
) e
Bk1,8 ACI6BN AC11D S MA 8N
AC32TN ({ACSDS‘}) MA SN -
AC22TN (VA 1IN)
Bk1,0 AC11DN - -
(MA 8 N)
ACBDN
Bk0,3 ) ACl6TD Y (MA S5 N)
AC32TN
ACBDN
Rad- und Gehwege AC22TN AC16TD ACS DL {MA S N)
AC16TN

- Einsatz nicht vorgesehen

2} nur beivollgebundenem Oberbau

nur in Ausnahmefallen

3} nur in Kreisverkehren, bei Asten planfreier Knotenpunkte und Busverkehrsiliachen

bis zu einer dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B von 0,1 Mio. dquivalente 10 t-Achsiibergidnge

IN
v

Quelle:

Entwurf

ZTV Asphalt-StB 25, Teil 1,
Tabelle 1

neu: Bauweisen
fur Larmschutz

neu auf-
genommene
Asphalte

erweiterte
Anwendung

MAKADAM

LABOR SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

Asphalt-
‘e i tragschicht
BAUGRUNDSATZE: ZWECKMARIGES RESULTIERENDES BINDEMITTEL
-------------------------------------- e e el Ausschreibung
Belastungs- | Asphalt- | Asphalt- Asphalt- ldrmtechnisch deckschicht in
klasse/ trag- binder- tragdeck- Splittmastix- | optimiertem ij.'en- Heifbauweise d es g efO I’d e I’te n s
Flichenart | schicht schicht schicht Asphakbeton asphalt Splittmastix- Gussasphalt ‘::';gz"’r' . oof | . d
asphat Versiegeing resultierenden
15/25 VH/VL i i
Bk100 PmB 10/25 VH/VL S!ndemlttels als
[25/55-55 A /f itumenpaar
Pmg2ssv) |25 A1) 15/25 VH/VL __|65/105-70A P
Bk32 [ o e 25/35 VHAVL > [30/45 //
[30/45 // [10/40‘65/\// [10/40-65A // (PmB 10425 VH/VL) [45/80-50 A // 35/50 VL]
3550w | Pm1g/25WY) PmB10/25\) 45/80-65A PmB45/80V1]
Bk10 [25/55-55A// |[25/55-55 A/,
PmB25/45W) | PmB25/45\1) 15/25 VH/VL
k3.2 25/35 VH/VL
g [10/40-65A // |(45/80-50 4 // (PmB 25/45 VH/VL)
PmB10/25V] 7 | AmB45B0W)?
[50/70 // 50/80Vi]
Bk1,8 (50/70// 25/35 VHMVL
50/80V1) (125/55-55A f/ (PmB 25/45 VH/VL)
PmB25/45V1)) ¥ /
[20/70// 5080 V1] » Einflhrung neuer Begriff
Bkt.0 (50/70// (170/100 // y
50/80V1] 50/80 VLj) i
P v— ,Bitumenpaar
50/70 // 25/35 VH/VL
Bko:3 SO/BOVL | 707100 41 Bitumen nach den TL Bitumen-StB und nach
opto0yy | V%M den TL VBIit-StB, deren Verwendung zu einem
s BV technisch gleichwertigen Asphaltmischgut fhrt
- Emsatz nicht vorgesehen () nur in Ausnahmeféllen [..] Bitumenpaar Quelle:

) mofirdAC11DSund AC8DS
2)  nur fir SMA 5 D S oder bei Kompakten Asphaltbefestigungen
3)  nwfur AC11DSP

Entwurf ZTV Asphalt-StB 25,
Teil 1, Tabelle 2

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



TL ASPHALT-STB 25

FOKUS: WIEDERVERWENDUNG VON ASPHALTGRANULAT Lagerhalle fur
verschiedene, aufbe-

reitete Asphaltgranulate

Wohin mit den Asphaltbergen ?

" Asphaltschollen und Frasgut aus allen |
Schichten sowie Frasgut aus '
Asphalttragschichten

neue Systematik bei der v |
Erstellung der Klassifi- B9 ST S |
zierung, insbesondere bei
- der Ermittlung maximaler
- Zugabemengen an

- Asphaltgranulat (Anhang
3 B der TL Asphalt-StB)

"‘ ﬂ : Aufnahme des technischen
’i ; Fortschritts und Darstellung
3 ¥ in den TL Asphalt-StB 2x

Stratien- ung

Arbettsgruppe Asphatibauweisen G S Y Aresgrapps Asprartsmeisen FGS W

Ausbauasphalt ist ein zu
wertvoller Rohstoff um ihn nicht
zu 100% wiederzuverwenden!

Merkblatt
Technische Lieferbedingungen tir die
fiir Asphaltgranulat Wiederverwendung von Asphalt

TLAG-StB 2x

Forcierung Wiederverwendung fur
Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung,
Reduzierung CO, bei der Asphaltherstellung

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN

Ausgabe 2009

Ausgabe 202x

Frasgut aus Asphaltdeck-
5 und -binderschichten




Var. A1

Var.D
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TL ASPHALT-STB 25

MOGLICHE SZENARIEN FUR DIE ASPHALTMISCHGUTZUSAMMENSETZUNG

Resultierende Bindemittelart und —Sorte unter BerUcksichtigung der Asphaltgranulatzugabe:
Mogliche Szenarien zur Erzielung des technisch gleichwertigen ,Bitumenpaars®
[30/45 // 35/50 VL] fur ein Asphaltmischgut AC 32 T S

35/50 VL

N\

org. visk.
VAVEY:1v4

+ IER
++

35/50 VL

++=

30/45

oberfl.
Zusatz

+ O +

30/45

Art der Temperaturabsenkung ist im Erstprufungs-
bericht und im Eignungsnachweis auszuweisen.

Bezeichnung Einheit | AC32TS

Baustoffe
Gesteinskdrnungen (Lieferkérnung)

Anteil gebrochener Komoberflichen

Mindestanteil von Lieferkémungen
0/2 mit Ecs 35 % 50

Cs030

Resultierendes Bindemittel, Art und Sorte [30/45

35/50 VL]

4

100
90 bis 100
80 bis 90

Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch

Siebdurchgang bei

,Bitumenpaar*

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN




ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1
EIGNUNGSNACHWEIS

» aktueller Umgang mit Eignungsnachweisen nach den ZTV Asphalt-StB 07/13

- Form und Inhalte von Eignungsnachweisen zeigen sehr unterschiedliche
Informationsgehalte

— Oftm a | S Ié n d e rS p ez i fi S Ch e VO rl ag e n qﬂ;:i:::::i:ﬁ::;t gnml:id="Dokument_70455">

<gnl:name>EN122321 SMA8S,pdf</gml:name>

*f 3pliRgesHinabiiimS! C.U stra:Name>
5 E'L_‘lﬂ_Mi?fEEﬁﬂﬁﬁﬁlisl"l [tra:URL> Auﬂraggeber
<oksthatieiale iyfpssupr 'B'Aﬁ okstra:MIME Type>

<okst a:zu_Eignungsnach lasse="Eignungsnachweis_Asphalt” x ref="4Eignungsnachweis_Asphalt 65233"/>
</okstra:uokument>

</gml:featureMenber>
<gml:featureMember>
<okstra:Eignungsnachweis_Asph
<okstra:Erstpruefungsnumm
. . <okstra:Datum_Erstpruefun,
<okstra:Eignungsnachweisn
> n e u I n ZTV As p h a It-St B 2x, Tel I 1 <okstra:Geliefert_nach_Re
<okstra:Projektbezeichnung>umbau zwiscnen A 5tadt und B-Dorf</okstra:Projektbezeichnung>

— E ntWi Ckl u n g e i n eS e i n h e itl i c h e n <okstra:Datum_Eignungsnachweis>2019-03- /oE'i‘r‘gal:‘l‘)ﬁthngsigﬂuar]%ﬁawhweelig

<okstra:Asphaltmischgut> i .
<okstra:Asphaltmischgut> (OKSTRA-XML, PDF/A in ZIP-File)

Fo rm b I attes a | S An h a n g <okstra:Asphaltmischgutart_Sorte xlink:href="#Asphaltmischgutart Sorte.e1"/>

kstra:Zusat
Bauauftragnehme Bsphaltpsoduzent e,

— Zu Sétzl iCh e r H i nte rg ru n d : ichnung>Toppo</okstra:Produktbezeichnung>

ref="#Art_Zusatz_Asphaltmischgut.e2"/>
okstra:Menge>

D i g ital is ie ru ng von P rufd ate n Objektklasse="Firmenkonstrukt" xlink:href="#Firmenkons|

mischgut>

erii{}6ht Regelwerk>

wendet>8</okstra:Asphaltgranulat_verwendet>
cm¥B3">2.338¢/okstra:Rohdichte>
)
, erper>
<okstra:Raumdichte uom="gk2Fcn#%B3">2.271¢/okstra:Raumdichte>
<okstra:Hohlraumgehalt>
<okstra:Hohlraumgehalt>

<okstra:Pruefwert>2.9¢</okstra:Pruefuert> D A M
</okstra:Hohlraumgehalt> \

27 Quelle: Kiibler, BMVI VW LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

EIGNUNGSNACHWEIS
maRgebend fur Ausfuhrung und Abnahme

:" ben zur B Bnal und zum Eig Ik

[ ] Projektbezeichnung
Bauvertrags-Nummdl\ L& P F D AT E N
elie des T A
Eignungsnachweis-Nufnmer
- - Zugehi| a) Angaben zur Zusammensetzun g und zu den im Rahmen der Erstpriifung nach den TL Asphalt-StB durchgefiihrten Prifungen
ignungsnachweises e
. S

Einbau
Beson« | Asphaltmischwerk Name
topogr: [ Asphaltmischwerk Ort

e
Gelet = VI ZUSA NG
/ Sm!mjssgusn ErstprifungsNummer 1 1 ) [ & WD 7AW T

a) Angaben zur e r— I ‘
Asphall F25v) Bindemittel

Zusammensetzung und zu den e I

Bindemittelart und -sorte
§| misch zugegebenes Bitumen

O

L [l

im Rahmen der Erstprifung S _ :
nach den TL Asphalt-StB e 4r|1-)—B‘iNBEMﬁ”ﬁE

Phasenwinkel |
\durchgefi]hrten Prafungen

, | resultierendes Bindemittel [*]
von

-

| | bei g vo
Agui-Schermodultemperatur T
- | (G*=15kPa)

frisches Bindemittel [*C]

- | Phasenwinkel
L frisches Bindemittel [*]
} [ Erweichungspunkt RuK
“ | aus Erstorufuna I*Cl

Bitumen 65/105-70 A oder 45/80-65 A

b) ggf. zusatzliche Angaben

bei g VOI! g Tig 3 dnderten Bitumen
, | Aqui-Schermodultemperatur T
(G*=15 kPa) rickgewonnenes
Asphatt | gindemittel [*C]

~ | Phasenwinkel

\.
Ve

[l
~ | bei g viskosita al Zusarzen (1) oder oberfli usitzen (2)
Typ® des Zusatzes (nur bei (1) ] i |
Produkibezeichnung

c) Erklarung tber die Eignung e
far den vorgesehenen e

t a V) Zusdze ohne al a Wirkung im
alll) H: e

Verwendungszweck [ i =1 =T =

Hersteller

N

a Vi) bei Min von

L T q
\ (informativ) » ohne bauvertragliche Relevanz,
‘ k ' N groBtenteils zur Erfahrungssammliung

-
d) Erganzende Angaben

—

Auftragnehmer IS MIAKADAM
E | W  LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

deutlich erhéhter Umfang an
Performance-Prufungen bei
der Erstprifungserstellung

Telle des
Eignungsnachweises verpflichtende, erganzende Angaben
-~ (Auszug):
;L':‘;‘r%?:::;‘gun und 20 den « Bruchtemperatur und Bruchspannung aus dem
im Rahmen der Er%tprijfung Abktuhlversuch beiACB S, SMAB S, SMAD S
nach den TL Asphalt-StB (Bk100); MA S (20/30 und 10/40-65 A);
\_durchgefiihrten Priifungen ACD S (PmB), AC D SP, SMAD LA
- * Dehnungsrate im Druck-Schwellversuch bei
b) ggf. zusatzliche Angaben J ACBS,SMABS,ACDSP,ACD S,SMAD S
> ~ und SMAD LA
c) Erklarung Uber die Eignung * bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:
fir den vorgesehenen Ergebnis der Klassifizierung und Nachweis der
8 \Ve"""e”dungszweCk D maximal moglichen Zugabemenge, Angabe des
- ~ Zugabeverfahrens
| d) Erganzende Angaben .
‘ ‘ k k(informativ) )
Auftragnehmv M MAKADAM
E | SCHWABEN
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ZTV Asphalt-StB 25 Teil 1, Tabelle 4 (Auszug)

ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1
EIGNUNGSNACHWEIS

» Lieferung von Asphaltmischgut aus mehreren Asphaltmischwerken

- Asphaltdeckschicht nach identischem Eignungsnachweis

- fUr Asphalttrag- und Asphaltbinderschichten ein abgestimmter Eignungsnachweis
fur alle Lieferwerke; mit Anforderungen an Differenzen zwischen Prufwerten

Parameter fiir

Anforderungen an die Differenzen
zwischen den
Priifwerten der Asphaltmischwerke

Asphaltmischgut

Asphaltmischgut fiir|

fiir Asphalttrag-
Asphaltbinder- schichten
schichten

éﬁs’tgzkl:f:“f;:: ucd Hersteller der keine Anforderung| keine Anforderung
Rohdichte des Gesteinskérmungsgemischs =0.100 g/em?® keine Anforderung
Komamc;i dt.l.' Gestemnskoémung > 2 mm <15M-% <3.0M-%
im Gestemnskérnungsgemisch
Grobkornanteil bei den Gesteinskérnungen o .
> 2 mm einschlieBlich Uberkornanteil =20M-% | keine Anforderung
Anteil Komklasse 0,063/2 im <1,0M-% keine Anforderong
Gesteinskdrnungsgemisch
Kornanteil < 0,125 mm im bei ACB s Ansid
Gesteinskdmungsgemisch =1,.0M-% eine oraerung
Rowgutel <ILOCmt i <05M% <10M-%
Gesteinskdrnungsgemisch
Bindemittelart und —serte,
be1 Verwendung von Asphaltgranulat 1st keins Diffirenz keine Differenz

dies die Sorte des resultierenden

01 0
A w i
Auftragnehmer

~arm

[ a ll) Kornanteile/Kornklassen des (

inskornungsg:

h.

Differenzen
Prufwerte It. EP im
zulassigen Bereich ?

) : N |
{ 1 T
B = T

— Verfahren TA
abgestimmt ?

Vertraglich relevanter Wert fiir den
Eignunasnachweis

Ubernahme der Daten aus
Erstprufungsbericht eines
Asphaltmischwerks

oder

Festlegung der
vertraglich relevanten
Kennwerte nach Tabelle 4

M MAKADAM

v

LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1 - BAUGRUNDSATZE

VORLAGE EINES EINBAU- UND LOGISTIKKONZEPT AB 6.000 m?

Inhalte bekannt aus:

QAA 4.0

ﬂgietbh
—=+. Autobahn
a

Stidwest

Asphalt-

mischwerk(e) Einbau- und Verdichtungsgerate

Anzahl Transportfahrzeuge, Einbauleistung in
Umlaufzeit, Anzahl Umlaufe Tonnen je Stunde

ANGABEN

MalRnahmen zur Aufrechterhaltung eines

y kontinuierlichen Einbauprozesses bei Storungen

IN

v

‘ Auftragnehmer

MAKADAM

LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1 — AUSFUHRUNG

ZWECKMARIGE MINDEST-LUFTTEMPERATUREN

keine Veranderungen
infolge TA-Bauweise!

» Unterlage

Die Unterlage darf keine nennenswerte
Restfeuchte aufweisen, die einen

schadigenden Einfluss, z.B. eine Kavernen-
oder Blasenbildung und/oder eine
Beeintrachtigung des Schichtenverbundes,

) Dicke | Mindest-Lufttemperatur in °C
i cm -3 0 +5 +10D
Asphalttragschicht X
Wasserdurchlissige
Asphalttragschicht unter X
Pflasterdecken und Plattenbelidgen
Asphaltbinderschicht X
. >3 X
Asphaltdeckschicht aus Walzasphalt
<3 X
. >3 X X2
Asphaltschicht aus Gussasphalt N
<3 X X2
Asphaltdeckschicht aus lirmtechnisch
-y . . X
optimiertem Splittmastixasphalt
Asphaltdeckschicht aus Offenporigem
X
Asphalt
Diinne Asphaltdeckschicht in X
Heifbauweise auf Versiegelung
Asphalttragdeckschicht X3 X
Kompakte Asphaltbefestigung X

1)  Temperatur der Unterlage mindestens + 5 °C

2)  bei Bearbeitung der Oberfliche mit Verfahren B nach Abschnitt 3.9.5

3)  nur bei windarmen Verhaltnissen

Quelle: Entwurf ZTV Asphalt-StB 2x,
Tabelle 5: Mindest-Lufttemperaturen

beim Einbau

erwarten liele.

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



33

ZTV ASPHALT-STB 2X: TEIL 1
WICHTIGE BAUTECHNISCHE ANDERUNGEN UND ERGANZUNGEN

» zusatzliche Anforderungen an den
Hohlraumgehalt von Walzasphaltschichten
einschl. Abzugsregelung

» gesonderter Abschnitt flr die Herstellung
Kompakter Asphaltbefestigungen

— angepasste Asphaltmischgutzusammensetzung
nach TL Asphalt-StB moglich

>Abd|chtung der Unterlage unter Offenporigen Asphaltschlchten durch den
Bau einer Gussasphaltschicht

» Nahte und Anschlisse beim Einbau ,heild an kalt* ohne Versatz
» Schichtenverbund

— Erganzungen/ Anderungen hinsichtlich Anspriihmenge und Art der Bitumenemulsion

— keine Trennung nach Belastungsklassen
M MAKADAM

— Umgang mit Mangeln / Abzugsregelung % LABOR SCHWABEN




ZTV ASPHALT-STB 2X, TEIL 1

ANPASSUNGEN BEI DEN GEFORDERTEN SCHICHTEIGENSCHAFTEN VON WALZASPHALTEN

» max. Hohlraumgehalt bei Asphalttragschichten

Tabelle 7:  Anforderungen an Asphalttragschichten

Schichteigenschaften ‘ig_ :?i ¥ i iﬁ 225 ¥ i ACI6TN
Mindest-Einbaudicke  [cm] 8.0 8.0 7.0
Mindest-Einbaumenge [kg/m?] 185 185 165
Verdichtungsgrad [%] >98,0" >98,0" >95.0
Hohlraumgehalt [Vol.-%] <80" <80V <100 ]

' Bei Rad- und Gehwegen sowie bei Handembau zilt be1 emer Unterlage, die ohne Bindemuttel hergestellt 15t, eme Anforderung

an den Verdichtungsgrad von > 95,0 % und an den Hohlraumgehalt von < 10,0 Vol -%.

neue Anforderungen fur
Asphalttragschichten in
Verbindung mit den
Anderungen der
Anforderungen an den
Hohlraumgehalt in den
TL Asphalt-StB 2x

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 2X, TEIL 1
ANPASSUNGEN BEI DEN GEFORDERTEN SCHICHTEIGENSCHAFTEN VON WALZASPHALTEN

» Hohlraumgehalt fir Asphaltbinderschichten

Tabelle 9:  Anforderungen an Asphaltbinderschichten aus Asphaltbeton

Schichteigenschaften

AC22BS| AC16BS| AC16BN

Einbaudicke [em]

8,0 bis 10,5 0,0bis 95| 06,0bis 7,0

Einbaumenge [kg/m?]

200 bis 265| 150 bis 240|( 150 bis 175

Verdichtungsgrad [%)]

Hohlraumgehalt  [Vol.-%]

298,0

2980 2980

Tabelle 10: Anforderungen an Asphaltbinderschichten aus Splittmastixasplm<

Schichteigenschaften SMA22BS | SMA16BS
Einbaudicke [em] 8,0 bis 10,5 6,0 bis 9,5
Einbaumenge [kg/m?] 200 bis 265 | 150 bis 240
Verdichtungsgrad  [%] =980 =98.0

Hohlraumgehalt [Vol.-%)]

abweichend von den aktuell gultigen
H Al ABi, Ausgabe 2015 fur dichte
Asphaltbinderschichten:

- Mindesthohlraumgehalt 1,0 Vol.-%
- max. Hohlraumgehalt 5,5 Vol.-% bei
SMA 16/22 B S und AC 16/22 B S

M MAKADAM

' LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 2X, TEIL 1

ANPASSUNGEN BEI DEN GEFORDERTEN SCHICHTEIGENSCHAFTEN VON WALZASPHALTEN

» Hohlraumgehalt flr
Asphaltdeckschichten

neue Anforderungen an den
Mindesthohlraumgehalt fur
» -Deckschichten

Tabelle 11: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus Asphaltbeton
Schichteigenschaften AC16DS | AC11DS | AC11DSP
Einbaudicke [em] 50bis 6,0 | 4,0bis4,5 4,0 bis 5,0
Einbaumenge [kg/m3] | 125 bis 150 | 100 bis 115 | 100 bis 125
Verdichtungsgrad [%)] >980 >98.0 >98.0
Hohlraumgehalt  [Vol.-%] | 1.0 bis 6,5 1,0 bis 5,5 1.0b1s 5,5
g AC11DN, |ACSDN
. 3 2 v g
Schichteigenschaften ACSDS AC11DL | ACSDL ACSDL |
Einbaudicke [em] 35bis4,0 | 3,5bis4,5 | 3,0bis4,0 | 2,0bis 3,0
Einbaumenge [kg/m?] | 85bis100 | 85bis 115 | 75 bis 100 | 50 bis 75
Verdichtungsgrad [%)] > 98.0 >98,0 >98.0 =970
Hohlraumgehalt  [Vol-%] | 1.0bis 5,5 <5.5 <5.5 <5.5
Tabelle 12: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus Splittmastixasphalt
. . SMA 11 SMA S SMA S SMA 5

Schichteigenschaften DS DS DLA DS
Einbaudicke [em] 40bis45 | 3,5bis40| 3,0bis4,0 | 25 bis 3,0
Einbaumenge [kg/m?] | 100bis 115 | 85 bis 100 | 65 bis 85 05 bis 75
Verdichtungsgrad  [%] >98.0 >98.0 >97,0 >97,0
Hohlraumgehalt [Vol%] | 1.5bis50 | 1.5bis50f 9.0bis140 | 1,5b1s5,0 DAM

v

wrewn SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1

Behandlung von Mangeln

— Abzug als Ausgleich fiir Uber- oder
Unterschreitungen von Grenzwerten
moglich bei:

= Einbaudicke
» Einbaumenge

Bindemittelgehalt

Hohlraumgehalt

Verdichtungsgrad

Ebenheit

= Schichtenverbund

*immer als einzelvertragliche
Vereinbarung

Anhang A, ZTV Asphalt-StB 25

Uberschreitung des Grenzwertes:
A=p*/100xc*EP *xF

¢ = 5,0 fur Asphaltdeckschichten (einschlieBlich
Asphalttragdeckschichten)

c = 4,0 fur Asphaltbinderschichten

c = 3,0 fur Asphalttragschichten

Uberschreitung des Grenzwertes:

A=p*/100* 3 xEP * F
p ... Uberschreitung / des Grenzwertes
EP ... Einheitspreis
F .. .zugeordnete Flache

Liegen Abweichungen fur Verdichtungsgrad und Hohlraumgehalt

gleichzeitig fuir eine Asphaltschicht vor, ist jeweils der hohere

Abzugsbetrag maRgebend

M MAKADAM

SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1 - NAHTE
AUSFUHRUNG VON ,,HEIR AN KALT* - NAHTEN

» aktuelle Ausfihrung nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 und damit
verbundene Probleme

Bei mehrschichtigen und/oder mehrlagigem Einbau sind die Nahte der
einzelnen Schichten und Lagen um mindestens 15 cm gegeneinander zu
versetzen. Dies gilt nicht innerhalb Kompakter Asphaltbefestigungen.

Ist ein Versatz nicht méglich, ist eine durchgehende Fuge anzuordnen.

S |

S . ¢ - durchschlagender Riss aus
lle: Dr.-Ing. Gogol
SLAHEIEREEIEEESs T Asphaltbinderschicht
- Sanierung (Nachschneiden und
VergielRen) aufgrund schrager
Nahtflanke erschwert @ MB%RKS@H?\IQBM




ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1
AUSFUHRUNG VON ,,HEIR AN KALT* - NAHTEN

» A — halbseitig an Bestand (z.B. innerstadtisch, halbseitige Verkehrsfliihrung)

haltschichten

SRR

Herstellung der Asphal.tschiChten
im zweiten Bauabschnitt

Asphaltdeckschicht
.. : Asphaltbinderschicht
Saubern und Behandeln mit __» Asphalttragschicht
Bitumen (50 g/HiR M IPET R PIETTS MAKADAM

39 ' LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1
AUSFUHRUNG VON ,,HEIR AN KALT* - NAHTEN

» B — halbseitig mit freien Rand

haltschichten
nitt

Herstellung der Asphal.tschiChten

im zweiten Bauabschnitt Asphaltdeckschicht

Saubern und Behandeln mit Asphaltbinderschicht
— Asphalttragschicht
Bitumen (50 g/Ea R pratas
N MAKADAM

40 ' LABOR SCHWABEN



gesonderte OZ flr
Beseitigung von schédlichen

HERSTELLUNG DES SCHICHTENVERBUNDES Verschmutzungen, die nicht
vom AN zu verantworten sind

ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

» Ansprihmengen Bitumenemulsion beim Bau
auf ,frischer” Unterlage

Tabelle 6:  Art und Dosierung der Bitumenemulsion in Abhangigkeit von
der zu iiberbauenden Asphaltschicht/-lage

Aufzubringende Asphaltschicht/-lage s
Oberflichen- Asphalt- Asphaltdeckschicht aus - ' ,‘ .
Art beschaffenheit | Asphalttrag- bz‘fzder— """"""""""""""""""""""""""" : b e
schicht SMA D und = S
schicht 4ACD PAD | M4 . . .
.......................................................... keine Unterscheidung in
> Anspriihmenge in g/m?
der 2 Bberbauenden prmeEe e Belastungsklassen
Asphaltschicht-lage C60 BP4-S (C40B5-S)V - E—
. geschlossen 200 - 300 200 - 300 200 - 300 \ ' 4 S
Asphalttragschicht ——————————+——————+——————————— <> 2 Valam
- offenporig 300-400 | 300-400 | 300-400 \ ¥ \
‘ 200 - 300 e ~
Asphaltbinder- geschiossen (350 - 450) ¥ - g o FCE s
schicht :
offenporig 200 - 300 - Y I YYYYYY Y Y vy el
o 250 - ;
Gussasphaltschicht abgestreut 350
Quelle: Dr.-Ing. Root
Gussasphaltschutz- - 250 -
schicht (ZTV-ING) |  abgestreut 2HG~200 350 -

1) Amwendung in Abhdngigkeit von den RﬂmenbedWﬁrﬂiche Baumafinahmen,
Bauzeiten, Jahreszeit Witterung, Kleinfléichen moglich . .
2) Gilt fur SMAD LA neu aufgenommen MAKADAM

41 - Ansprihennichtvorgesehen ' LABOR SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1

Prufung nach TP Asphalt-StB, Teil 48A - Abscherversuch

. max.
Anforderung an den Schichtgrenze Scherkraft

Mittelwert der maximalen  zwischen Asphaltdeck- und Asphaltbinderschicht > 15,0 kN

Scherkraft zwischen allen (ibrigen Asphaltschichten und -lagen =12 kN

Unterschreitung der Anspruhmenge stellt keinen Mangel
dar, wenn Anforderung an die maximale Scherkraft erfullt ist

Umgang mit mangelhaftem Schichtenverbund:
- Scherkraft < 4,0 kN zwischen Asphalt-
deckschicht und Unterlage » ErsatzmaRnahme
- in allen anderen Fallen ist eine einzelvertragliche &
Vereinbarung uber einen Abzug moglich

maoglicherw. zu geringe
Scherkraft aufgrund
geringer Verschmelzung




ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1
KONTROLLPRUFUNGEN

» Neu: Systematik

— Fokussierung auf die Eigenschaften der eingebauten Schicht
— Untersuchungen von Asphaltmischgut, das aus Bohrkernen gewonnen wird

bisher: ZTV Asphalt-StB 07/13 neu: ZTV Asphalt-StB 25, Teil 1

Baustoffgemisch » Bohrkernsammelproben

(+ Asphaltmischgutproben)
eingebaute Schicht » Ausbauproben (Bohrkerne)
Haufigkeit » je angefangene 6.000 m?

+ Hohlraumgehalt Schicht je 3.000 m?
WV LABOR SCHWABEN




ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1

KONTROLLPRUFUNGEN
. zusatzliche :
[ Kontrollprifung } [ ErirelEre } [Schledsuntersuchung}
» Umfang

— an der eingebauten Schicht
Verdichtungsgrad, Hohlraumgehalt, Schichtenverbund,
Einbaudicke / Einbaumenge, profilgerechte Lage,
Ebenheit, Griffigkeit

— am Asphaltmischgut
KorngrolRenverteilung, Bindemittelgehalt, elastische
Ruckstellung, Aqui-Schermodultemperatur, ggf. Trgg,
des rickgewonnenen Bindemittels, Rohdichte, Raumdichte
und Hohlraumgehalt am Marshall-Probekorper

bei MA: statische Eindringtiefe (einschliefl3lich Zunahme N MAKADAM
44 nach weiteren 30 Minuten Prufzeit) W LABOR SCHWABEN



ZTV ASPHALT-STB 25: TEIL 1

SYSTEMATIK VON KONTROLLPRUFUNGEN AM ASPHALTMISCHGUT

(Uberprijfung an der eingebautenN

Asphaltschicht ‘
Kontrollprifung an einer

\ Bohrkernsammelprobe *

\ 4

vertragswidrige
Abweichung
vorhanden ?

J Y

\_

Raumdichte, Hohlraumg. MPK)

4 nochmalige Uberpriifung der\ Bestatigung der =
abgewichenen Merkmale (BM, > vertragswidrigen
KV, Bindemitteleigenschaften, Abweichung ?

Kontrollpriufung an der
Asphaltmischgutprobe )

45

Bohrkernsammelprobe

Entnahme nach TP Asphalt-StB, Teil 27:

6 Bohrkerne, davon 4 fur die Untersuchungen
am Asphaltmischgut

*aulBer bei Kompaktasphalt, SMA D LA, PA D,
AC D DSH-V und MA sowie aus AC D und
SMA D mit einer vorgesehenen Einbaudicke
kleiner 3,5 cm

Priifungen an der
Asphaltmischgutprobe

Mangel mangelfreie
2> MAKADAM




ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1
KONTROLLPRUFUNGEN

» NEU: erneute Kontrollprafung

— einmalige Wiederholung der Kontrollprafung, wenn die Griffigkeit und / oder der

Schichtenverbund der erbrachten Leistung nicht den vertraglichen Anforderungen entspricht
— Durchfuhrung durch die gleiche Prufstelle

— auf Antrag des Auftragnehmers, Kosten tragt der Auftragnehmer
- Ergebnis ersetzt das ursprungliche Prufergebnis

Griffigkeit Schichtenverbund
- Antrag innerhalb 4 Wochen nach
Eingang der Mangelruge
Prufung innerhalb 8 Wochen nach

Antrag innerhalb 2 Monaten nach
Eingang der Mangelruge
Eingang der Mangelrige, max. 6

Monate in begrindeten Einzelfallen
(spatestens Mai des Folgejahres)

Prafung innerhalb 12 Monaten nach

Eingang der Mangelriige N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 25, TEIL 1

ZTV Asphalt-StB 07/13 E— ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 1

Vollausbau: Verjahrungs
-frist
Belastungsklasse Jahre

100 und 32 5 dreischichtiger Aufbau aus: . .
- 5 Jahre * Asphalttragschicht, Asphaltbinderschicht und
s U2 - Asphaltdeckschicht
Sonstige Falle: zweischichtig Aufbau aus:
: 4 Jahre * Asphaltbinderschicht und Asphaltdeckschicht auf
Asphaltdeckschicht Asphaltbinder- und vorhandener Asphaltunterlage
-deckschicht e Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht
Einbau- Einbau- Einbau- Einbau- Jahre ; S
dicke menge dicke menge einschichtiger Aufbau aus:
[cm] [kg/m?] [cm] [kg/m?] - Asphaltdeckschicht auf vorh. Asphaltunterlage,
22,0 250 - Asphaltbinderschicht auf vorh. Asphaltunterlage,
2 - Asphalttragdeckschicht
Asphalttragdeckschicht 2 Jahre P 8 ,
- Asphalttragschicht,
=85 £215 3 - Wasserdurchlassige Asphalttragschicht unter
> 8,5 bis > 215 bis 4 Pflasterdecken und Plattenbeldgen,
11,5 290 - Asphaltschicht unter Beton
= o= Lo A MAKADAM

SCHWABEN



FORTSCHREIBUNG DER TL / ZTV ASPHALT-STB

Uberarbeitungen in nahezu allen bisherigen Kapiteln und Abschnitten
Temperaturabgesenkter Asphalt ist als Regelbauweise aufgenommen

viele Malinahmen zur Qualitatsverbesserung und damit fur mehr
,Nachhaltigkeit” sind enthalten

Umsetzung der ,gelebten Praxis® in der Ausfuhrung

mehr Losungen zum Umgang mit vertraglichen Abweichungen sind
enthalten ...

und vieles mehr ...
wir werden sehr viele Schulungen brauchen !

M MAKADAM

SCHWABEN



FORTSCHREIBUNG DER TL / ZTV ASPHALT-STB
WIRD ALLES ANDERS?

Asphalt. ADVANTAGES HOME (UBERASPHALT UNTERSTUTZEN AKTUELLES KONTAKT

Es werden die umfangreichsten Anderungen seit Implementierung
der Europaischen Normen in deutschen Asphaltregelwerk ! g
HIER GIBT ES DIE VORTEILE - r=soroviese
DER ASPHALTBAUWEISE! —

Asphalt bietet einfach mehr: Asphalt ist sicher, weist eine _ i B
ebene Und gleichmafige Oberflache auf, ist dauerhaft sowie e
nachhaltig. 3 ¥ : 9

2 ' _ VIELEN DANK FUR IHRE &=
! Ml AUFMERKSAMKEITEN | (S

f ™
NACHHALTIGKEIT

www.asphaltadvantages.com/de N MAKADAM

W LABOR SCHWABEN
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