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Regelwerksstruktur in Deutschland
- Bauvertrag und VOB

Der deutlich uberwiegende Teil von StraBen wird in Deutschland mit
offentlichen Mitteln finanziert und durch Bauunternehmen im Rahmen von
Bauvertragen gebaut. StraBenbauwerke sind individuelle, komplexe und
kostenintensive Bauwerke im Offentlichen Bereich und erfordern damit den
Abschluss von detaillierten und umfangreichen Bauvertragen.

Der Bauvertrag ist ein Werksvertrag nach §631 BGB und stellt somit ein
grundlegendes Dokument flr die Bauausfihrung, Abnahme und
Mangelanspriiche und enthalt

o Rechte und Pflichten der Vertragspartner

o Art, Umfang, Qualitat der Bauleistung und den daflr zu zahlenden Preis
o ggf. Regeln zur angemessenen Risikoaufteilung zwischen den Vertragspartnern
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Regelwerksstruktur in Deutschland
- Bauvertrag und VOB

Festlegung von klaren und einheitlichen Regelungen Uber die ,Vergabe- und
Vertragsordnung flr Bauleistungen®" (VOB):

o Regelwerk zur Vergabe und Abwicklung von Bauvertragen

o bei Anwendung Vertragssicherheit fir Auftraggeber und Auftragnehmer

o schafft Voraussetzungen fur einen geregelten Wettbewerb

VOB hat keine Gesetzeskraft und muss im Bauvertrag vereinbart werden. Sie ist
far offentliche Auftraggeber verpflichtend anzuwenden und geht davon aus, dass
zur Durchfuhrung von Bauleistungen ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen
wird.
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Gliederung der VOB

Teil A

o Allgemeine Bestimmungen flir die Vergabe von Bauleistungen — DIN 1960 — (VOB/A)
RECHTLICHES REGELWERK

Teil B

o Allgemeine Vertragsbedingungen fiir die Ausflihrung von Bauleistungen — DIN 1961 — (VOB/B)
RECHTLICHES REGELWERK

Teil C

o Allgemein Technische Vertragsbedingungen flir Bauleistungen (ATV) — DIN 18299 bis 18451 —
(VOB/C)

TECHNISCHES REGELWERK

Inhalte des Teils ,,C" sind nicht in Gremien der FGSV
abgestimmt, weshalb es teilweise zu Widerspruchen
kommen kann !
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Verbindung des
Allgemeinen mit dem Speziellen

= Die allgemeinen Regelungen der
ATV enthalten nur die Mindest-
anforderungen, die i.d.R. allein
nicht die hohen Anspriche an
Verkehrsflachen mit 6ffentlichem
Verkehr sicherstellen.

= Die Zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen (ZTV)
stellen eine Schnittstelle zwischen
den allgemeinen und speziellen
Vertragsbedingungen, deren
Vereinbarung in den Bauvertragen
fur offentliche Auftraggeber
zwingend notwendig ist.
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Grundsatze fiur das Aufstellen und
die Anwendung Technischer Regelwerke

_ Regelwerke (R)

= ARS 26/1980

o Vertragsunterlagen (ZTV, TL, TP)

vorformulierte Vertragsbedingungen

verbindlich flir Vertrag, wenn ausdriicklich als
Vertragsbestandteil vereinbart

o Richtlinien

Anleitungen zu Planung, Entwurf, Vorbereitung
und Abwicklung von BaumaBnahmen

primar flir StraBenbauverwaltungen

o Merkblatter

alle anderen Regelwerke, die primar weder als
Vertragsunterlage noch als Richtlinie geeignet

sind

kdnnen in der sekundaren Verwendung
auszugsweise oder umgestaltet als
Vertragsbestandteil verwendet werden

1.
Kategorie

2.
Kategorie

regeln oder empfehlen wie technische

Sachverhalte geplant oder realisiert
werden miissen/sollen/sollten

Vertragsgrundlagen
(ZTV, TL, TP)

und Richtlinien
innerhalb der FGSV

abgestimmt und nach
Bedarf mit Externen

Merkblatter und
Empfehlungen
innerhalb der FGSV
abgestimmt, von der
FGSV zur Anwendung
empfohlen

Zusitzicha Tachni
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Heutige Systematik von den
Technischen Veroffentlichungen der FGSV

_ Regelwerke (R) Wissensdokumente (W)

regeln oder empfehlen wie technische zeigen aktuellen Stand des Wissens
Sachverhalte geplant oder realisiert  auf und erldutern wie technische
werden mussen/sollen/sollten Sachverhalte zweckmaBig behandelt

werden konnen/worden sind

1. Vertragsgrundlagen | — @ | Hinweise @ |7 —
Kategorie (ZT\/I TLI TP) Verragabechmgingen tnd ichinion Mo
un d RiCh tllnlen m:::;«::gf:% . attrnativen AopatGersoEHon
innerhalb der FGSV innerhalb der
abgestimmt und nach FGSV abgestimmt »
Bedarf mit Externen S
2. Merkblatter und - = Arbeitspapiere =0
Kategorie Empfehlungen .
innerhalb der FGSV ggf. Zwischenstande, e
abgestimmt, von der Auffassung eines
FGSV zur Anwendung ® | einzelnen FGSV-
empfohlen : Gremiums mb‘
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Einfihrung und Anderung von Regelwerken mittels
Allgemeinen Rundschreiben Stral3enbau

Einflhrungsschreiben von Vertragsgrundlagen durch das
Bundesverkehrsministerium
(an die Obersten StraBenbaubehdérden der Lander)

Ich gebe die ZTV Asphalt-StB 07/13 hiermit bekannt und bitte sie fiir den Bereich
der Bundesfernstralen einzufiihren. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung
cmpfchle ich, dic ZTV Asphalt-StB 07/13, auch fiir Vorhaben in IThrem Zustiandig-
keitsbereich einzufiihren.

Anderungen von Regelwerken

o durch ARS moglich

o vertraglich verbindlich, nur sofern explizit im Bauvertrag genannt

o Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsfldchenbefestigungen aus
Beispiel | aqphalt, Ausgabe 2007, (FGSV 799), mit der Anlage 2 des ARS 29/2010, dem ARS 02/2012 und dem Tell C des
ARS 11/2012 des BMVBS*
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Einfihrung und Anderung von Regelwerken mittels
Allgemeinen Rundschreiben Strafdenbau - Beispiele

= ARS 223/ 13

o Einsatzankindigung von MaBnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualitat

Thermomulden Beschicker
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Einfihrung und Anderung von Regelwerken mittels
Allgemeinen Rundschreiben Strafdenbau - Beispiele

= ARS 08 / 2019

o Durchfihrung von Prifungen an Straenbau- und Polymermaodifizierten Bitumen

Aquist=fighetstemp T bei Phasenmnkel 5 bai
P G* = 15kPa ['C] G' = 15kPa["]
ARS, 0872019 il £45
Anforderung erfullt ja ja

Bitumen-Typisierungs-Schnell-Verfahren (BTSV)

8 g g ] 3 3 g g ]

=== = lomplue Schermodul Qoo G lS ke = == Phaseswinkel v o § TSV
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Einfihrung und Anderung von Regelwerken mittels
Allgemeinen Rundschreiben Strafdenbau - Beispiele

= ARS 08 / 2019

o Durchfihrung von Prifungen an Straenbau- und Polymermaodifizierten Bitumen

DAV - Ennemoserstr. 10 - 53110 BONN

An alle
Mitgliedsunternehmen

des DAV
09. November 2023

SONDERRUNDSCHREIBEN 9 /2023

Ende der Durchfiihrung von Priifungen an StralRenbau- und Polymermodifizier-
ten Bitumen gemaR ARS 08/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zuletzt mit Allgemeinem Rundschreiben StraBenbau Nr. 08/2019 (ARS 08/2019)
vorgeschriebenen Prifungen zur Erfahrungssammiung an ausgewahlten Strallen-
bau- und Polymermodifizierten Bitumen durch die Asphalthersteller sind ab sofort
nicht mehr erforderlich.
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Einfihrung und Anderung von Regelwerken mittels
Allgemeinen Rundschreiben Stral3enbau

* Bundesministerium
fiar Verkehr und

Erprobungsstrecken zum Einsatz von
s i st Temperaturabgesenkter Asphalt in

Oberste StraBenbaubehdrden der Linder Ll o ke abinbon Strafien=
und Ingenieurbay

. .
Die Autobahn GmbH des Bundes ’R"‘nf;f;:;awu“ Ve r b I n d u n g e n m It

ausschlieBlich per E-Mail S5175 Dane

POSTANSCHRIFT
Postfach 20 0100

—— A Absaugeinrichtungen am

FAX +49 (0)228 93-300-807-5253

Bur filr Strab:
ref-stb25@bmibund de

StraBenfertiger

DEGES Deutsche Einheit FernstraBenplanungs-
und -bau GmbH

Allgcmemcs Rundschreiben Slrnﬂcnhlu Nr. 09/2021

tH gungen; Bauweisen
.1: StraBienbaustoffe; Anforderungen, Eigen-
schaften

(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veriffentlicht)

Betreff: Durchfiihrung von Erpr bei Ba an
Bundesfernstraflen zum Einsatz von temperaturabgesenktem Walzas-
phalt in Verbi £ mit A g am StraBenfertiger

Aktenzeichen: StB 25/7182.8/3-ARS-21/09/3480505
Datum: Bonn, 25.03.2021
Seite 1 von 3

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung zur Aufnahme eines Ar-
beitsplatzgrenzwerts fiir die HeiBverarbeitung von Bitumen wird es zukiinf-
tig aus Arbeusschuugmndcn :rfordcrlmh temperaturabgesenkten Walzas-
phalt und maschi hnische Mafy beim Einbau einzusetzen, Der
Einsatz von viskosititsverinderten Bindemitteln, viskositétsveriindernden
Lus}‘ilzcu oder Schaumbitumen mit dLI’“ Ziel der Absenkung der Asphalt-
peratur von Wal h dhrend des Einbaus ist bisher in we-
nigen BaumaBnahmen zur Al Bei allen Beteili
liegen daher nur wenige l-rfahrungl:n zum Umgang mit und zu den Auswir-
kungen durch I ktem Wal. halt wihrend des Einbaupro-
zesses sowie hinsichtlich moglicher Auswu‘kungn auf die Nutzungsdauern
Vor.
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Rechtliche Regelwerke Technische Regelwerke
I
I I I I
VOB Teil A VOB Teil B Vertragsunterlagen | | Richtlinien Merkblitter
DIN 19(_30 DII_\I 1961 - Vorformulierte - Regelungen mit - alle anderen
Aligemeine || Allgemeine Vertrags- Vertragsbedingungen Anleitungen zur Regelwerke Anlei-
Bestimmun- || bedingungen fur die vorwiegend Abwicklung von tungen, Hinweise
gen fiir die || Ausfiihrung von Bau- technischen Inhalts Baumalinahmen Empfehlungen
Vergabe leistungen va |
I Merkblatt
ZVB - StB Rr2
Zusétzliche R 1 Empfehlungen
Vertragsbedingungen Tl
fiir die Ausfiihrung L Whete ||
von Bauleistungen Arbeitspapiere
]
1 r--——-—-—-—-- Z ] Checkliste
Zusatzliche Technische Technische Technische Abeba
Vertragsbedingungen | |Lieferbedingungen| |Priifvorschriften ' e'tsal'" eitung
(ZTV) (TL) (TP) Stellungnahmen

-------------------- Anpassungen uber Aligemeine R S
R R | ndschreiben (ARS) jederzeit méglich Sgsphait




Rangfolge

der verschiedenen Vertragsbedingungen

A
1 ( Leistungsbeschreibung

| (Baubeschreibung u. Leistungsverzeichnis) |

~

Ve

Besondere Vertragsbedingungen (BV)

\

~

J/

Ausflihrung von Bauleistungen (ZVB)

[ Zusétzliche Vertragsbedingungen fiir die |

N/

AN

Zusatzliche Technische
4} Vertragsbedingungen... (ZTV)

N/

AN

AIIglemeine Technische

Uil

Vertragsbedingungen (VOB/C)

AN

6 Allgemeine Vertragsbedingungen flr die

Ausfihrung (VOB/B)

J\

spezifisch flir einzelne
BaumaBnahme

allgemein flr jede
BaumaBnahme

Rangfolge bei Widersprlichen im Vertrag (§ 1 (2) VOB/B)
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Leistungsbeschreibung
— allgemein und spezifisch

= § 7 VOB/A — Anforderungen an die Aufstellung der Leistungsbeschreibung

o Die Leistung ist eindeutig und so erschopfend zu beschreiben, dass alle Bewerber die
Beschreibung im gleichen Sinne verstehen muissen und ihre Preise sicher und ohne
umfangreiche Vorarbeiten berechnen kdnnen.

o Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermoglichen, sind alle sie beeinflussenden
Umstande festzustellen und in den Vergabeunterlagen anzugeben.

o Die "Hinweise fur das Aufstellen der Leistungsbeschreibung" in Abschnitt 0 der Allgemeinen
Technischen Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen, DIN 18299 ff., sind zu beachten.

o Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe
(Baubeschreibung) und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu
beschreiben.
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Leistungsbeschreibung
- allgemein und spezifisch

- §7 VOB/A

(9) Die Leistung ist in der Regel durch eine allgemeine Darstellung der Bauaufgabe (Baubeschreibung)

und ein in Teilleistungen gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschreiben.

Bau- Leistungs- ]

beschreibung verzeichnis -
Gliederung (nach HVA B-StB) = LV-Positionen =
(1) Allgemeine Beschreibung Teilleistungen mit OZ XX XX. XXXX

der Leistung = Beschreibung der Teilleistungen =
(2) Angaben zur Baustelle Positionen mit Standardleistungstexten und
(3) Angaben zur Ausflihrung Abrechnungseinheit aus STLK fiir den StraBen-
(4) Ausfuhrungsunterlagen und Briickenbau Leistungstexte

(5) Zusatzliche Technische

Vertragsbedingungen = Beschreiben der Besonderen Leistungen
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Komplexitat des nationalen technischen Regelwerkes

= Baustoffauswahl / Beschreibung der Leistung

o Beachtung der gultigen
Technischen Regelwerke /
Merkblatter / Hinweise /
Empfehlungen

Aufgliederung der Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung (LB)

Baubeschreibung Leistungsverzeichnis (LV)
Vorbemerkungen Beschreibung der Leistungen unter

Ordnungszahlen (Positionen).
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Komplexitat des nationalen technischen Regelwerkes
- Beispiel ,,Versickerungsfahige Verkehrsflache”

m A e ——

L | L
B m

sowie von Einfassungen

ZTV Pflaster-StB 20

_-_-—__.

T e

- - = il
I8, Ty g, '-r"-:!."-r""._: i
T .

T g = .. - il
Zusatzliche Technische - . L
Ver i und Richtlini = =
fiir den Bau == -
von Verkehrsflachenbefestigungen - g 3
aus Asphalt -
-

ZTV Asphalt-StB 07/13

Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Ve

mmission Kommunale StraBen chv

Merkblatt

Versickerungsféahige Verkehrsflichen

p— @

fiir

MV

Pflaster mit Sickerfugen
| Geotextil” 10
PA 16 T WDA? v 100X,
o .= |Z24
=°0
Frostschutzschicht? b o Do
. dgl= g
- 2%
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o Forschungegeselschas r Sasan nd Vorkohswasen L 10
S T— Forschngsgeslachat 6 Sraen i Verehawssen : Pflaster mit Sickerfugen " "
¥ Kommission Kommunale Straten FGSV . 4
et Arbotsgruppe Gestenekdmungen, Ungabundons Bauweisen FGSY Geotextil " o 10
3) v
PA 16 T WDA e b
-
[e]
Merkblatt . =]
Zusiltziiche Technische Technische Lieferbedi . 2)
Vertragsbedingungen und Richtinian fir Bauprodukte zur Herstellung von Versickerungsfahige Verkehrsfléichen Frostschutzschicht b o 0o
B et o Pflasterdecken, Plattenbelagen ° o
sowie von Einfassungen und Einfassungen MW v 45 oon (o
ZTV Pllaster-StB 20 TL Pflaster-StB 06/15 NN
Frschgsgeselcha frSvsgen:und Vrktrswesen
pre————-r e
H Richtlinien
e e rwe | Se fir die Standardisierung
a Ste r des Oberbaus
. von Verkehrsflachen
| Ausgabe 2013 i
‘Ausgabe 2020 H RStO 12
[ owemorigs | [ . Y
Forschungsgeselischat (o Sraon- und Vorkehrswesen
Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen - il C
Arveitsgruppe Asphaltbauveisen FGSV Arbeitsgruppe Asphaltoauneisen FGSY Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen FGSV 3
|
Zusitzliche Technische )
Vertragsbedingungen und Richtlinien Technische Lieferbedingungen Technische Lieferbedingungen Technische Priifvorschriften u)
fir den Bau fiir Asphaltmischgut fiir den Bau fiir StraBenbaubitumen fir Asphalt .
von Verkehrsflachenbefestigungen von Verkehrsflichenbefestigungen patyme e gebrauchsfertige H(e) Ausgabe 2012
aus Asphalt olymermodifizierte Bitumen
TP Asphalt-StB ;
I TL Asphalt-StB 07/13 TL Bitumen-StB 07/13 s
ZTV Asphalt-StB 07/13 C Arbotsgruppe - und Gruncoss FGSY
o Richtinien
or
bautechnische MaBnahmen an Straen
C in Wasserschutzgebieten
3 RiStWag
Ausgabe 2007/Fassung 2013 Ausgabe 2007/Fassung 2013 Ausgabe 2016 %
= T
|
o [FORP————— -} . - FGSV C
¥
Ausgabe 2015
~ o _ i o) .
i| TL Gestein-StB 04/23 (7)
Technische Lieferbedingunge i u i
Snudtniches Fachiect. | " mmumﬂemmm" Technische Lieferbedingungen TeChn!.SChe P".'vaor,scm'ﬂen C
Vertragsbedingungen und Richtlinien 2ur Horstellung von Schichten = ) fiir Gesteinskérnungen
fGr den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau fiir Gesteinskdérnungen im StraBenbau GJ
ohne Bindemittel im StraBenbau im Straflenbau E Gidhiiinion
ZTV SoB-StB 20 Il TL SoB-StB 20 Ausgat 4/Fa 0. | o fiir die Anlage von StraBen
I TP Gestein-StB () RAS
=
oF ~a 5 Teil: Entwésserung
g 1'4 RAS-Ew
T h . h t h AI Ige me I n fu r d I e Ve rwe n d ete n mit ,RAS-Ew-Bemessungshilfen® auf CD-ROM
Bind ittel GesteinskOrnuUNgen | I
i Ol nalt
—_— e b
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Landerspezifische Erganzungen zu den
nationalen Regelwerken — ETV-StB-BW

Suchbegriff eingeben

Ministerium fiir Verkehr

Baden-Wiirttemberg
Ministerium ~/ Mobilitit & Verkehr Politik & Zukunft Mensch & Umwelt ~/ Service v
Sie sind hier: Startseite > Mobilitat & Verkehr > StraBe > Ausschreibungsservice der StraBenbauverwaltung

< Text vorlesd

Ausschreibungsservice der
Straﬁenbauverwaltung

StraBenbauverwaltung StraBenbauverwaltung

RAP Stra und Giiteiiberwachung StraBeninformationssysteme

Kartenverzeichnis der Regelwerke der l

Quelle: https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mobilitaet-verkehr/strasse/ausschreibungsservice-der-

Erginzungen zu den Technischen
\’ertragsbedingungen im Straflenbau Baden-
Wiirttemberg (ETV-StB-BW)

+] ETV-S1B-BW Teil 1-3, Ausgabe 2023 (zip)
Teil 1 (Erdarbeiten): Erganzungen 2u den Zusatzlichen Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau (ZTV E-StB 17)

Ausgabe 2023

Teil 2 (Schichten ohne Bindemittel):

Teil 21: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau (ZTV SoB-5StB
2 usgabe 2023

Teil 2.2: Erganzungen zu den Technischen Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische
und Béden zur Herste n Schicht Bindemitt n StraBenbau (TL SoB
StB 20 AUSGale LVLD

Teil 3 (Asphalt):

Teil 3.1: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur den Bau von Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt
StB 07/13), Ausgabe 2023

Teil 3.2: Erganzungen 2u den Technischen Lieferbedingungen f

fir den Bau von Verkehrsflichenbefestigungen (TL Asphalt-5tB 07/13

2023

strassenbauverwaltung/
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DAV-Leitfaden
— Ausschreiben von Asphaltarbeiten

Ausschreiben Rechtsgrundlagen

von Asphaltarbeiten Bautechnik/

Hinweise zur Asphaltbauweise
- Baustoffe und Baustoffgemische
Erhaltung, Aufgrabung

Leistungsbeschreibung
- Allgemeine Hinweise
- Aufbau von Asphaltbefestigungen
- Standard-Leistungstexte
- Textbausteine flir LV

- Musterbeispiele, auch flr besondere Bauweisen oder
besondere Anwendungen, jedoch nicht fiir
temperaturabgesenkten Walzasphalt

weitere Vorschlage und Beispiele
- Muster-Baubeschreibung

0
'S
‘3N
:Q
=
29 999
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Geforderte Inhalte der Leistungsbeschreibung nach den
ZTV Asphalt-StB

= nach Abschnitt 1.3 der ZTV Asphalt-StB sind in
der Leistungsbeschreibung zu bericksichtigen:

| 0 Belastungskiasse ‘ .
e Art der Verkehrsbeanspruchung b
RStO 12

die Asphaltmischgutart und -sorte
die Bindemittelart und -sorte
Dicke der Schicht

Ortliche und klimatische Besonderheiten
(z.B. Stdlage, Waldabschnitt, Gefdlle,
Kreuzungsbereiche, ...)

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir den Bau

von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt

ZTV Asphalt-StB 07/13

o o o o o ad

> A" MAKADAM aséhalt
Y L 4

LABOR SCHWABEN



Allgemeine Lesart von zusatzlichen Technischen
Vertragsbedingungen (ZTV n) der FGSV

= Randstrich

o Die im Text mit Randstrich gekennzeichneten Absatze sind , Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen® im Sinne von § 1, Nummer 2 VOB, Teil B, wenn die ZTV Bestandteil des
Bauvertrages sind.

= Kursiv

o Die im Text kursiv gedruckten und nicht mit Randstrich gekennzeichneten Absatze sind
~Richtlinien'; sfe sind vom Auftraggeber bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie
bei der Uberwachung und Abnahme der Bauleistung zu beachten.

= Kleingedrucktes
o Absatze in Kleindruck verweisen auf §§ der VOB/B bzw. auf Abschnitte der ATVen.
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Anwendung der RStO bei der
Festlegung des Oberbaus

Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen @

PP gement FGSV

mit Asphalic fiir Fahrbahnen aul F2- und F3-Untergrund/Unterbau

Tafel 1:
(Dsckonangaben in om, —=— E -Mindestwerts in MPa)
Zalle] Bolastungsklssse | BR10D B3z BRAD B3 Bk1.8 8k1,0 Hki,3
B [Min) >32 >10-32 >32-10 | >18-32 | =10-18 | >0,3-10 =03
75{35[a5[55]65

EIEEE
‘aul Frostschutrschich

7| A a7 sl Jarfar s

Richtlinien

fir die Standardisierung
des Oberbaus

von Verkehrsflachen

RStO 12
I N T m
I CY T KT EYE0 KO KT T
Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht
Ausgabe 2012

DAM  o&Bhalt
V /4

AB 12 om @ Malena gernper Revirkoun s mit dem danibe begerden bsterial
~ LABOR SCHWABEN
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Nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 zweckmallige
Asphaltmischgutsorten / Bindemittelsorten

Tabelle 1: ZweckmaBige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte

in Abhangigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Tabelle 2: ZweckmaBige Bindemittelart und Bindemittelsorte in
Abhéngigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Belastungs- | Asphalt- | Asphalt- Asphalt- Asphaltdeckschicht aus Belastungs- | Asphalt-| Asphalt- | Asphalt- Asphaltdeckschicht aus
klassel tragschicht| binder- tragdeck- | Asphalt- Splitt- Guss- | Offen- klasse/ trag- bim!cru ragdeck- Asphalt- | Spliumastic- | Guss- Offen-
Flichenart schicht schicht beton mastix- | asphalt iem| Flichenart | schicht | schicht | schicht |  poton asphalt asphalt | porigem
asphalt Asphalt Asphalt
Bk100 20030
und Bk32 AC22BS ) A 11 O 30/45
_ AC2TS|ACI6BS . s g o] TS  pa gy || e BRS2 25/55.55 (10/40-65)
Bkl10 . ACHIDST ¢ MASS so70 | <7000
AC22TS SMAS S PAS : 30/45 25/55.55 40/100-63
222 — ACIIDS MASS BkI0 (3043)| (10/40.65) 25/55.55 20130
: Al - ACSDS TTTXT 30/45
: Bk3,2 gr=ririre (25/55-55)
AC 11 DN| smasn | MATIN (50/70)
Bk1.8 AC 16 B N) AcsD S |lisma 11 s) MASN
AC32TN ‘ Tl MASN Bk1.8 5070 | <00 50/70 50/70 30445
Bk1,0 AC22TN (SMASN)|(MA 1IN) ' (701004 25/55-55)*) (25/55-55)** | (25/55-55)
ACIHI DNITSAS | (MAsN) |~
Bk0,3 . AC16TD* | ACSDN | 'Crc o MA SN Bk1,0 70/100 50/70 5070
Rad-und | AC32TN ACSDI o070 (Y%
A B MA S -
Gehwege AC22TL M- 1610 ACSDL (A1) Bk0.3 7':;)"’;::, 70/100 30/45
Erliuterungen: Einsatz nicht vorgesehen 70/100 70/100
: - Rad- und
{ ) nur in Ausnahmefillen Gehwege 70/100
*  bis zu einer dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B von 0.1 Mio. -
Erliuterungen: — Einsatz nicht vorgesehen
{ ) nur in Ausnahmefdllen
* nur fir ACSD S
___________________________________________________________________ N mw R SMALLS
"""""""""""""""""""" A
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Nach den ZTV Asphalt-StB 07/13 zweckmallige
Asphaltmischgutsorten / Bindemittelsorten

Ministerium fiir Verkehr
Baden-Wiirttemberg

AC T/B/D Maximalrecycling
AC 16/22 B SG

SMA 16 BS

AC 8/11 D SP

SMA 8 LA
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Ergiinzu ngen zu den Technischen

M . )
Vcrtragsbedmgu ngen im Straffenbau Baden-
Wiirttemberg (ETV-StB-BW)
Teil 3 (Asphalt):
Teil 31: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflichenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt

StB 07/13), Ausgabe 2023

Teil 3.2: Erganzungen 2u den Technischen Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut
g : gung g

fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen (TL Asphalt-StB 07/13), Ausgabe

A MAKADAM  o$Bhalt
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Geforderte Inhalte der Leistungsbeschreibung nach den
ZTV Asphalt-StB - Festlegen der Einbaudicke

fiir den Bau

aus Asphalt

Ausgabe 2007

fiir StraBen- und

Arbeitsgruppe Asphatibauweisen FGSY

Zusitzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien

von Verkehrsflachenbefestigungen

ZTV Asphalt-StB 07

1

p

Tabelle 13: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus

bereits seit dem
ARS 11/2012

ZTV Asphalt-StB 07/13

Ausgabe 2007/Fassung 2013

Tabelle 13: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus

Splittmastixasphalt
Schichteigenschaften SMA11S| SMAS8S |SMASN|SMASN
Einbaudicke cm| 3,5 bis 4,04 3,0 bis 4,0|R,0 bis 3,5| 2,0 bis 3,0
Einbaumenge kg/m? | 85 bis 100|75 bis 100| 50 bis 85 | 50 bis 75
Verdichtungsgrad %| =970 =970 =970 =970
Hohlraumgehalt Vol.-%| =5,0 <50 <50 <50
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Splittmastixasphalt
Schichteigenschaften SMA 11 S| SMASS |SMASN|SMASN |
Einbaudicke cm| 3.5 bis 4.00 3.5 bis 4,08 2,0 bis 3,5 2.0 bis 3,0
Einbaumenge kg/m’ | 85 bis 100| 85 bis 100| 50 bis 85 | 50 bis 75
Verdichtungsgrad %| =980 2980 2980 2980
Hohlraumgehalt Vol.-%| =50 <50 <50 <50
o
O MaKaal  gephatt



Anwendung des Standardleistungskatalogs

>

Start Dokument Lizenz Zum Verlag Info

BB | % BEER B |w| 4 |@&

Dokument Fensteraus | Zu Favoriten ol a =|O Kommentare Text Problemmeldung | Drucken
Einstellungen Reader hinzufigen 0| ®|| &R ein-/ausblenden | auswahlen senden
Konfiguration Dokument
Letztes Update: 14.11.2023 Gefundene Dokumente: 42
FGSV Nr. Abkurzung Titel
Suchbegritf 8113 STLKLB113  Standardleistungskatalog fiir den StraBen- und Bris Lei ich Asphaltbauwei
18114 STLKLB114 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Briickenbau. Leistungsbereich Betonb
Abkiirzung LB115 STLKLB115 | Standardleistungskatalog fir den StraBen- und Briickenbau. Leistungsbereich F ken, Plattenbelsge und Einf
LB 116 STLKLB 116 Standardleistungskatalog fur den Stralen- und Brickenbau. Lei bereich Geruste, Behelfsbruck
* Titel LB 118 STLKLE118 | Standardleistungskatalog fiir den StraBen- und Briickenbau. Leistungsbereich Ingenieurbauten aus Beton und Stahlbeton
s % L8122 STLKLE122 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Briickenbau. Leistungsbereich Korrosionsschutz von Stahl
LB 123 STLKLB 123 Standardleistungskatalog fur den Straen- und Bru Leistungsbereich Dich i und Fugen fur Ingenieurbauten
y LB 125 STLKLB 125 Standardleistungskatalog fur den Strallen- und Brickenbau. Leistungsbereich Tunnelbau
LB 806 STLKLB806 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Bris Lei ich Erdbau
e LB 808 STLKLBE0S | Standardleistungskatalog fur den StraBen- und Bri Leist. gruben, Lei
LB 810 STLKLBE10 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Brickenbau. | Entwasserung fiir Stralien (G ff)
LB 812 STLKLB 812 Standardleistungskatalog fiir den StraBen und Brickenbau. Lei bereich Schichten ohne Bi ittel (Gelb rf)
iii I STLKARS | ARSzumSTLK | Allgemeines Rundschreiben Straienbau des B inisteriums fir Digitales und Verkehr zum Standardleistungskatalog fir den StraBien- und Briicks
Gesamt 2.STIK haltsibersich | Inhaltsibersicht Standardleistungskatalog fiir den StraBen- und Briickenbau (STLK-StE)
LB 110 STLKLE110 | Standardleistungskatalog fiir den Stralien- und Eriickenbau. Leistungsbereich Entwasserung fir Straen
Parameter Volltextsuche LB 112 STLKLB 112 Standardleistungskatalog fur den Strallen- und Bruckenbau. Lei bereich Schichten ohne Bi ittel
[] Nur im Titel LB 1386 STLKLB136 | Standardleistungskatalog fir den Strallen- und Briickenbau. Lei bereich Landlicher Wegebau
Suchbegrifie LB 105 STLKLB105  Standardleistungskatalog fur den Stralien- und Br Lei i i an
[] Haufigkeit ermitteln | |- oo STLKLE117 | Standardleistungskatalog fur den Stralien- und Br Lei Verbau,
W [] snippet anzeigen 18103 STLKLB103 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Briickenbau. Leistungsbereich B -
- . LB 106 STLKLB 106 Standardleistungskatalog fiir den Strallen- und Briickenbau. Leistungsbereich Erdbau
[ sucren | [ Leeren | || 8107 STLKLB107 | Standardleistungskatalog fir den Stralien- und Brickenbau. Leistungsbereich Landschaftsbauarbei
LB 108 STLKLB108 | Standardleistungskatalog fir den StraBen- und Briickenbau. Leistungsbereich Baugruben, Lei at
LB 109 STLKLB 108 Standardleistungskatalog fur den Strallen- und Brix bau. Leistungsbereich W haltung
LB 111 STLKLB 111 Standardleistungskatalog fur den StraBen- und Brickenbau. Lei bereich Entwa fur | ieurb
L8120 STLKLB120 | Standardleistungskatalog fir den StraBien- und Bri Lei i i aus Stahl
18121 STLKLB 121 _| Standardleistungskatalog fur den Sralien- und Brickenbau, Leistunasbereich Lager, beraance, Gelander fur Kunstbauten
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Forschungsgesellschalt fur Strafien- und Yerkehrswesen
Querschnittsausschuss
Standardlesstungsiatalog fur den Strallen- und Bruchendau

STLKLB 113

FGSV

Standardleistungskatalog

fir den Straflen- und Briickenbau
Leistungsbereich 113
Asphaltbauweisen

10. Auflage

Ausgabe September 2019
Korrekturfassung Juli 2023
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Anwendung des Standardleistungskatalog
- Inhalte

Vorarbeiten
Asphaltschichten

Bauliche Erhaltung
weitere Asphaltbauweisen
sonstige Leistungen

113 2 ASPHALTBINDERSCHICHT AUS ASPHALTBINDER ............cconivinnninnnnissanennas 31
113 208 m2 Asphaltbindersch. a.AC 22 B S RErSt ...ccciiiiiiiiiieiiieiiss s insssssssssssssssssssssssssssnssssasssans 31
113 214 t Asphaltbindersch. a.AC 22 B S RISt ...cccveiiiieiiieeiieesiesceeecisnssssssssasessssssasesssesssssssssnsssss 32
113 219 m2 ATDRAIDIDASTACILE: AL LGB B NEEBE 1uisisnimismsnnisviiimmanmis s ssssaa s sinassyises s 32
113 224 Amphaitdemciin. AL 15 B 3 BRI iiiinaiinmnismsiiniiminsitaaaiins i sasinis 34
113 229 m2 Asphaltbindersch.a. AC 16 B N REISE ....oviiiiiiiiiiiiiiieeinee s sase s ssse s sae e 34
113 234 t ARDRATDINGSTNO RN LS L0 ES DN DVBIIIE i soearnossnnaniinnsenssnseosi v sotts oA s SO E A RSA SRRSO 35
113 239 m2 Asphalibindersch AC 22 B 8 SG I i i 36
113 244 m2 Asphaltbindersch.AC 16 B'S SG herst ... 37
113 249 m2 AIDREDDINOSTRON N SIVEA. 2 B3 35 TIEWIE e mmssssosssss il msnisos S AR A A S 37
113 254 m2 ASIDINOSICH A ENEA. T6 B B ROEIE coooiiciimmisinsssimimioniosssassssisssiiimsstssuanmpmmins 38
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Anwendung des Standardleistungskatalog
- Beispiel Asphaltbinder nach den H Al ABi, Ausgabe 2015

= SMA'16BS

113 254 m2  Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst

/ Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach
Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des 2.9 Einbau ... =ss PIEItEXL ...
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehiltern. 3.1 Bindemittel = 10/40-65 A. Bitumen 10/40-65A
e Mir "Bitumenemulsion aufspriihen’. 3.2 Bindemittel = 25/55-55 A. Bitumen 25/55-55A
***  Siche Hinweise Nr. 4 (3). 3.3 Bindemittel = 10/40-65 A, stabilisierende Zusitze min- 10/40-65A,51Z0,2
1.1 In Verkehrsfliichen der Belastungsklasse Bk100. Bk100 34 gcsl(li::\s 02-|h’12\5/}:s 85 A. stabilisiecends Zostze mil 10/40-65A .51Z0.2
1.2 In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk32. Bk32 ' de':te:lTl(;l; I\jl v I:l‘ E e S R ERNE)
1.3 In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk10. Bk10 FRRCEL RS
1.4 In Verkehrsfliichen der Belastungsklasse Bk3,2. Bk3.2 . . .
1.9 In Verkehrsfliichen ... ... Freitext ... 4.1 Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 100/0. Kategorie C 100/0
4.2 Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C 95/1. Kategorie C 95/1
2.1 Einbaudicke = 6 cm. Dicke 6 cm 4.3 Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 90/1. Kategorie C 90/1
2.2 Einbaudicke = 6,5 cm. Dicke 6.5 cm 4.9 Grobe Gesteinskornung = Kategorie ... ... Freitext ...
2.3 Einbaudicke = 7 cm. Dicke 7 cm
24 Einbaudicke = 7.5 cm. Dicke 7.5 cm 5.1 Fremdfiiller = Kalksteinfiiller Kategorie CC 70. Kalk.filler CC 70
2.5 Einbaudicke = 8 cm. Dicke 8 cm 5.9 Fremdfiller ... ... Freitext ...
2.6 Einbaudicke = 8,5 cm, Dicke 8,5 cm
6.0
6.1 / Haftverbessernde Zusitze nach Unterlagen des AG. h.Zus. n. Unt.AG
6.9 Art der Zusammensetzung ... ... Freitext ...
7.01 Einbau mit Beschicker. m. Besch.
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Anwendung des Standardleistungskatalogs
- Beispiel Asphaltbinder nach den H Al ABi, Ausgabe 2015

Anlage 3 zum Einfiihrungsschreiben VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3

Beispiel: Leistungsverzeichnis alternative Binderschichten

00.00.0002.

19.813/254.25.12.10.01 0,00 m2
Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst.
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach
Unterlagen des AG herstellen.

Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32.
Einbaudicke = 8 cm.

Bindemittel = 10/40-65 A.

Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 95/1.

Fremdftller = Kalksteinfaller CC 70.

Einbau mit Beschicker.

= Anforderung an die Asphaltmischgut-
zusammensetzung und die eingebaute
Schicht sind in der Baubeschreibung
aufzunehmen
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Stralien- und

Arbeitsgruppe Asphaitbauweisen FiGSY

Hinweise

fiir die

Planung und Ausfiihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten

H Al ABi
Tabelle 1: Richtwerte fir Asphaitbinder SMA B S
Bezeichnung Einheit| SMA22BS SMA16BS
Baustoffe
Gesteinskornungen (Lieferkormung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Creoe Coani Coor | Corsnw Cosv Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ,,/LA, 82, /LA,
Mindestanteil von Lieferkdrnungen 0/2
mit £, 35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-85 A 10/40-65 A;
(25/55-55 A) (25/55-55 A) Ausgabe 2015
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31.5 mm M.-% 100
224 mm M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm M.-% 65 bis 75 90 bis 100
11,2 mm M.-% 50 bis 60 63 bis 73
8.0 mm M.-% 46 bis 56
2,0 mm M.-% 23 bis 28 25 bis 30
0,063 mm M.-% 6 bis 10 6 bis 10
Mindest-Bindemitteigehalt B Blps
Bindemitteitrager M.-% 202 202
Asphaltmischgut
Marshall-Probekdrper
minimaler Hohlraumgehalt MPK Vi so Vs
maximaler Hohlraumgehait MPK Ve a0 Ve s
Bindemittelvolumen Vol.-% | ist anzugeben' ist anzugeben®
Hohiraumaustillungsgrad 9% | ist anzugeben™ | ist anzugeben®
Proportionale Spurrinnentiefe PRD, ps0 PRO e | -------- 7 ------
" Erfahrungswerte legen im Bereich zwischen 11 und 13 Vol.-% (...) In Ausnahmefalien “-
# Erfahrungswerte iegen im Bereich zwischen 12 und 14 Vol.-% aspha
* Erfahrungswerte legen im Bereich zwischen 73 und 83 %



Wahl der geeigneten Zusammensetzung durch den
Auftragnehmer

Die Wahl der Zusammensetzung des Asphaltes oder auch die Wahl der einzelnen
Baustoffe obliegt im Allgemeinen dem Auftragnehmer (AN). Der AN hat die
Eignung des Asphaltmischqgutes flir den vorgesehenen Verwendungszwecke
nachzuweisen.

Erstpriufung Eignungsnachweis
Nachweis, dass Anforderungen der EN bzw. Nachweis des AN an AG, dass Baustoff
TL Asphalt-StB erfillt werden (Asphalt) flr konkrete Anwendung
. ) (maBnahmenbezogen) geeignet ist
zusammen mit der WPK Vorraussetzung fur (Erstpriifung + Erklarung tber die Eignung)

CE-Kennzeichnung des Asphaltmischgutes

. Angaben maBgebend fir die Ausfiihrung
unabhangig von der konkreten und Abnahme der Bauleistung
BaumaBnahme (nicht
maBnahmenbezogen)
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Wahl der geeigneten Zusammensetzung durch den
Auftragnehmer

Erstpriifung / Eignungsnachweis nach den Regelungen der ETV-StB-BW, Teil 3.1

[3.1.03/ Zu 2.3.2 (Baustoffe, Baustoffgemische; Asphaltmischgut;
Eignungsnachweis)

Das im Anhang 1 abgebildete Formblatt ,Eignungsnachweis Asphalt® ist dem
Auftraggeber unaufgefordert rechtzeitig vor der Bauausfuhrung und vollstandig
ausgefullt vorzulegen. Der Erstprifungsbericht ist nicht Bestandteil des
Eignungsnachweises und ist daher nicht vorzulegen. Bei besonderen
Asphaltmischgutern, die nicht dem aktuellen bundesweit geltenden Technischen
Regelwerk entsprechen, ist auf Verlangen des Auftraggebers der
Erstprifungsbericht mit dem Eignungsnachweis einzureichen.
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DAV-Leitfade

- Ausschreiben von Asphaltarbeiten

n

Y1) Frosischuzcict heselln
Frostschutzschicht herstellen.

Boustoffgemisch 0,/32.
Verformungsmodul Ey ouf der Oberflache
mindestens 120 MPa.

Einboudicke nach Unterlogen des AG.
Abgerechnet wird nach Aufiragsprofilen.

In Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk1,0 bis Bk100.

2)..........m" Schotteriragschicht herstellen
Schattertragschicht herstellen.

Baustaffgemisch 0/32.
Verformungsmodul Eyp auf der Oberfliche
mindestens 150 MPa.

Einboudicke = 15 cm.

In Verkehrsflichen der Belastungsklassen BK1,0 bis Bk100.

N Einbow Aspheltinderschicht.
-: 7)..........m" hspholtbinderschicht aus AC 16 8 S

5).. m” Unlerloge reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung noch
Wiohl des AN zufibwen.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

_m” Bitumenemulsion aufsprilhen
jon zur Herstellung des Schichtenverbundes
oufsprithen.
In Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk3,2 bis BK100.
Unterloge = Asphaltbefestigung.
Bindemittel = (60BP1-5.
Bindemittelmenge = 300 g/m?.

herstellen
Asohaltbindersdicit ous Aschatinder AC 16 B S

3).........m" Asphaltragschicht us AC 32T herstellen

herstellen.

(). m” Aspholideckschicht aus SMA 8 S herstellen

hsphaltdeckschicht ous Splittmastixasphalt SMA 8 S
herstellen.
In Verkehrsfliichen der Belostungsklasse Bk3,2. 1
Einbaudicke = 3,5 cm. e
Bindemittel = 25,/55-55 A. Bk3 2

Giobe Gestenskdinung — Kotegore Cyonp)  Kategarie €,

12) m Abstumpfungsmafinahme durchfihren
AbstumplungsmaBinahme zur Ethhung der Anfongsgiiffigkeit
durch gleichmaBiges Aufbringen und Einwalzen

von Abstreukdrmung durchfifren.

Nicht gebundene Abstreukamung oufnehmen 01 |
und der Verwertung noch Wehl des AN zufiihren. !
Abstreukimung = Lieferkéimung 1/3.

Abstieumenge = 1,0 kg/m?.
Maschinell aufstreuen.

In Verkehrsflichen der Bel k. Bk3,2. Emboudicke 6,5 cm

it aus A AC32TS | 13). o in Asphalischicht herstelk

herstelln. : Enbaudie = 6,5 cm. Kategorie (05 Nohtin Amhdm::grf::me‘\len i
In Verkehnsfiichen der Belostungsklasse Bk3,2. Bindemitel = 25/5555A. ; Nohtn Asphalideckschicht,
finbudcke = 10 om Giobe Gestinsidimung = Kolego C o Lingsna, Nae i Aufweiungsbeteich nd
Bindemilte = 50,/70. AT Brobe Gesteinsktinung — Kategorie S7,5. Quemaht om Ausbouanfong und Ausbovende.

. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrickrolle.
4)........... Aspholtivagschicht aus AC 32 T herstellen B)...........m Naht in Asphalfschicht herstellen Heifl outzubringendes Polymermodiiziertes

holtragschicht aus Asphaftimgschichtmischqut AC 32 TS Noht in Asphaltschicht herstellen. Bitumen 25,/55-55 A aut die Nahtflanke volldeckend auf-

herstelln. Noht in Aspheltbinderschicht. rogen oder anspritzen, Menge 50 g/m je e Schichtdicke.
In Verkehrsfliichen der Belastungsklasse Bk3,2. Lingsnaht, Nihte im Aufweitungsbereich und Dicke der Schicht Gber 2,5 bis 3,5 am.
Einbeu zum Proflousgleich. Quermoht om Aushauanfang und Aushauende.
Bindemittel = 50,/70. Herstellen der Nohtflanke durch Kentenanditickrolle.

Heifl oufzubringendes Polymermodifiziertes

Bitumen 25,/55-55 A ouf die Nohtflanke volldeckend auf-
fragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke.
Dicke der Schicht Ober 4,5 bis 7,5 cm.

9.’ Unterlage reinigen
Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach
Wiohl des AN zufiihren.

Unterlage = Asphalthefestigung.

10) ol Bit i b
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

ouisprinen.

In Verkehrsflichen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk100.
Unterlage = Asphaltbefestigung.

Bindemittel = (40BP1-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m?.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht. -

L L} — m lnrlﬂld':ﬂlmg herstellen

Flonkenfliche des hachliegenden Randes der Asphalt-
sthichten cheichten durch heifl aufzubringendes Bindemittel.
huftragsmenge von mindestens 40 g/m je am Schichtstiirke.
Bindemittel = 25,/5555 A.

Dicke der ahzudeckenden Asphalthefestigung
her 18 bis 22 cm.

R2

Textbausteine
far einen beispielhaften
Aufbau

Ausschreiben

i l'\.x|:|| il TaFBE e
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten -
Besonderheiten Baden-Wirttemberg

M u ste r Ba u besc h rei b u n g Anlage 1 zum Einfihrungsschreiben des VM vom 15.05.2023 zur ETV-StB-BW Teil 3
. . Beispiel: Textbausteine zur Baubeschreibung
o Maximalrecycling

o Larmmindernde Asphaltdeckschichten
1. ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER BAULEISTUNGEN

Muster Leistungsverzeichnisse fur R T —
o Maximalrecycling 1.4.2 Artund Umfang

Die gelb markierten Zahlen, Satze sind Variablen, die vom Ausschreibenden festzulegen
sind

Es ist eine Fahrbahndeckenerneuerung (FDE) mit einer neuen Asphalttrag-,
Asphaltbinder- und Asphaltdeckschicht vorgesehen. Die Asphalttrag- und

O a |te rnatlve ASpha |tb| nd erSCh |Chten Asphaltbinderschicht kann entweder nach dem Verfahren Maximalrecycling (Recycling
) . mit weichem Bindemittel) geman ETV-StB-BW Ausgabe 2023 mit einem
O Spl |ttre|Cher Aspha Itbeton Asphaltgranulatanteil von = 60 M.-% bis 80 M.-% oder nur nach den Anforderungen der
ZTV Asphalt-StB und der TL Asphalt-StB hergestelit werden.
o Herstellung Schichtenverbund Nachfolgender Text ist optional. Liegt die Strecke teilweise in der
i . Frosteinwirkungszone lll, ist kein Maximalrecycling in der Asphaltdeckschicht
O G ummim Od |f| zle rte r Asp ha |t (Asphaltbeton) vorzunehmen und der nachfolgende Textbaustein nicht in die

Baubeschreibung aufzunehmen.

Die Strale liegt zudem in der Frosteinwirkungszone 1/ Il. Demnach kann die
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton gemagR ETV-StB-BW Ausgabe 2023 mit einem
Asphaltgranulatanteil von = 40 M.- bis zu 50 M.-% ausgefiuhrt werden.

Fur Landesstrafen ist das Verfahren Maximalrecycling nach ETV-StB-BW
Fassung 2023 somit eine Regelbauweise. Der Bieter entscheidet, welche
Bauweise er anbieten mochte und legt die entsprechenden Eignungsnachweise
dem Auftraggeber entsprechend der ZTV Asphalt-StB, der TL Asphalt-StB sowie
der ETV-StB-BW Ausgabe 2023 unaufgefordert vor.
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten -
Besonderheiten Baden-Wirttemberg

= Herstellung des

00.00

Schichtenverbund fiir 2-lagiges Anspriihen der Unterlage

Schichtenverbundes

00.00.0001

00.00.0002
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19.813/063.12.12.99 0,00 m2 e
Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufspriihen.

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = C40B5-S

Bindemittelmenge "= 150 g/m2’

Vor Einbau ‘Asphalttragschicht’

19.813/063.12.11.99 0,00 i - ——
Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprihen

Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast

Mit Rampenspritzgerat

Bindemittel = C60BP4-S

Bindemittelmenge "= 150 g/m2’

Vor Einbau "Asphalttragschicht’

A MAKADAM  o$Bhalt
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten -
Besonderheiten Baden-Wirttemberg

- HeI‘Ste| I u ng deS 00.01 Schichtenverbund fiir ginlagiges Anspriihen der Unterlage

SChIChtenverbu ndes 00.01.0001 19.813/063.11.11.32 0,00 m2

Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch
Mit Rampenspritzgerat
Bindemittel = C60BP4-S
o Bindemittelmenge "= 300 g/m2’
Ao Vor Einbau *Asphaltbinderschicht’

: 00.01.0001 19.813/063.11.19.32 0,00 m2
St Bitumenemulsion aufspriihen
' Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes

aufsprithen
Auf Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk3,2 bis Bk100
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch
Mit Rampenspritzgerat
Bindemittel = “schnellbrechende Bitumenemulsion mit
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 13808."
Bindemittelmenge "= 300 g/m2’
Vor Einbau *Asphaltbinderschicht’
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiele

Stuttgarter Leistungsbuch Falsche Anwendung des FGSV-Regelwerkes
Lemcmien v e 3.4. Binderschichten

Binderschichten
Gliederung der Untergruppen:
3.4.1.0.0.00 Asphaltbinderschicht

01) Besonders hingewiesen wird auf die Einhaltung von:
ZTV Asphalt-StB, TL Asphalt-StB

Lelstu nngUCh 02) Fur Maximalrecycling gilt erganzend die ETV-BW-StB
03) Fir Asphaltbinderschichten der Sorten SMA B S und
far den Tiefbau, AC B S SG gilt ergdnzend die H Al ABi
Garten- und
Landschaftsbau 3.4.1.1.2.12 Asphaltbinderschicht 0/16 SMA 16 BS d=6cm m?
der LHS Stuttgart SMA 16 BS, d = 6 cm
34.1.1.214 Asphaltbinderschicht 0/16 SMA 16 BS d=8cm m?
SMA 16 BS,d =8 cm
Ausgabe 8/2023 3411222  Asphaltbinderschicht 0/16 AC 16 BS SG d=6cm m?
AC 16 BS SG,d=6cm
3.4.1.1.2.24 Asphaltbinderschicht 0/16 SMA 16 BS SG d=8cm m?
Quelle: AC 16 BS SG,d=8cm

https://www.stuttgart.de/leben/bauen/bauprojekte/leistungsbuch/leistungsbuch.php
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiele

1.31.1980. TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr.-3.34.1.1. 6

Stuttga rter Leistu nngUCh Asphalttragdeckschicht 0/16 AC 16 TD d=10cm

Verkehrswege und Freianlagen

- o Deckschichten _
D o STUTTGART Asphaltragdeckschicht
nach Einbaudicke
Asphalttragdeckschicht 0/16
AC16TD,d=10cm
. 2.600,000 m?
. *** Ausfihrungsbeschreibung 41
zu0Z3.3411.6
Lelstu nngUCh Asphalitragdeckschicht
AC 16 DT S (Duopave)
mit Morane
fur den Tiefbau, Keine ausfuhrhche mit mind. 0,2 % bituminierten Faserpellets
Garten- und ;
Beschreibung der
Landschaftsbau . TLK-Name: 12-17/LBTIEF-3, TLK-Nr. 3.3.
der LHS Stuttgart Sonderbauweise aus Asphalt
01) Besonders hingewiesen wird auf die Einhaltung:
TL Asphalt-StB
Ausgabe 8/2023 K
90) Ausschreibungshinweis, nicht Vertragsbestandteil:
In den Planunterlagen auf besondere Erschwer-
nisse z.B. quer verlegte Pflasterreihen,
Parkbuchten, Pflanzquartiere, wechselnde

Quelle: 5 Efe
https://www.stuttgart.de/leben/bauen/bauprojekte/leistungsbuch/leistungsbuch.php b
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Bauen im Bestand -
Erforderliche Angaben nach den DIN 18299

= DIN 18299
0.2 Angaben zur Ausfithrung

0.2.13 Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden
dirfen oder missen oder einer anderen Verwertung zuzufthren sind.

0.2.14 Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu
entsorgenden Boden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung oder bei Abfall die
Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise lber Transporte, Entsorgung und
die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten.

Die Vorinformationen zu z.B. der Beschaffenheit und Zusammensetzung der
bestehenden/zu erhaltenden Fahrbahnbefestigung ist vom AG bei der
Ausschreibung zu liefern!
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Bauen im Bestand -
Erforderliche Angaben nach den DIN 18299

Focasschin asphaliI Empfehlungen fur Auftraggeber

von Asphalt

Ein Sonderdruck der asphalt Ausgabe 4/2015 In d.iesem lege Werden auc}l d.ie Aufll’aggeber
aufgefordert, den Prozess zu unterstiitzen.
Dieses gilt u.a. fiir folgende Gebiete:

Voruntersuchungen Gewinnung von Ausbauasphalt
B Voruntersuchungen zu: Teer/Pech, Schichtdi- B schichtenweises Frisen ausschreiben bei Bau-
cken und -gleichmifigkeit, EP RuK und gege- stellen ab bestimmter Grofe,
benenfalls weitere Eigenschaften, B Vermeiden von Verunreinigungen, d.h.: entfer-
B Untersuchungen zur Gleichmafigkeit der As- nen von Markierungsbindern und Thermo-
phalteigenschaften im Streckenverlauf durch- plastmarkierungen, Abschieben und Siubern
fiihren (bzw. ausschreiben), und die Daten zur des Fahrbahnrandes und dies
Verfligung stellen, B fordern, ausschreiben und gesondert vergiiten.
o oot o o e At B Gegebenenfalls bei hohen EP RuK erweiterte
v:::,":,fwo”ungsvo“e e K Lo Untersuchungen durchfiihren (lassen) und
nachhaltige Wiederverwendung B Granulate (z.B. mit hohen EP RuK) nicht ge-
von Asphalt 7 .
Ssphalt nerell ausschlieflen.
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

Handbuch = beinhaltet Muster fur

Qualitats-Strafenbau Baden-Wiirttemberg 4.0 - QSBW 4.0 - Ba ubeschreibu ng

o Leistungsbeschreibung
Planungspositionen
Ausflihrungspositionen

Version 2.0
Stand November 2020

% Ministerium e Verkelu
3\@2 Baden- Wiremberg
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

Flachendeckende Asphaltverdichtung

03.00.0006. == == == == wm mmem e TA 1,00 Psch
: — Maschinensteuerung Asphalt-Walzen
;,..’*-' “ &1 e = W [ ,_ Bereitstellung Maschinensteuerung Asphalt-
% | | ‘f it 4 < o : e AN Walzen zur Herstellung der Asphaltschichten

! nach Systematik QSBW 4.0. System nach Wahl
des AN. Die Position beinhaltet den Mehrauf-
wand gegenlber konventionellem Asphaltein-
bau. Die Maschinensteuerung Asphaltwalzen
ist einzusetzen fir die Positionen 'OZ; Unter-
lage profilieren'. Punkt 1.6.3.4 der Baubeschrei-

bung ist zu beachten.

WOLFF & MULLER

1.6.3.4 Maschinensteuerung der Walzen

Ziel ist es, eine maglichst gleichmaRige und ausreichende Verdichtung der Asphaltschichten zu errei-
chen. Hierflr sind die Walzen mit folgenden Systemen auszustatten:

2 Aktuelle Anzeige der noch erforderlichen verdichtungsrelevanten Uberrollungen

= Automatische Steuerung der einzubringenden Verdichtungsenergie

Mit der Anzeige der noch erforderlichen verdichtungsrelevanten Uberrollungen soll den Walzenfahremn
eine Ubersicht gegeben werden, auf welchen Flachen eine weitere Verdichtung erforderlich ist. Das Sys-
tem zur automatischen Steuerung der einzubringenden Verdichtungsenergie soll ein gezieltes Einbringen
von Verdichtungsenergie ermaglichen und eine Uberverdichtung verhindern.

Alle Walzensysteme sind mit einer Ortung auszustatten und tber ein Baustellenmanagementsystem mit-
einander zu vernetzen. Der direkte Datenaustausch zwischen den Walzen muss erméglicht werden.

P alt
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Leistungsbeschreibungen
- Beispiel QSBW 4.0

— —— —

03.00.00009.

= Qualitatsuberwachung

- emememm e e e TA 1,00
Erhohter Aufwand Eigentiberwachung
Erhohter Aufwand der Leistungen bei der Ei-
geniberwachung und Dokumentation beim As-
phalteinbau gegeniiber den Anforderungen der
ZTV-Asphalt nach Systematik QSBW 4.0.

Die Position beinhaltet den Mehraufwand ge-
genlber konventionellem Asphalteinbau.
Leistungen betreffen die Eigenliberwachung

und Dokumentation

- der Verlade- und Einbautemperaturen
- der Einbaugeschwindigkeit

- der Schichtdicke

- der Verdichtung

Psch
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Ausblick Temperaturabgesenkter Asphalt als Regelbauweise

Asphaltbinderschicht a. SMA 16 B S herst. Asphaltbinderschicht a. SMA 16 B S herst.
Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach
nach Unterlagen des AG herstellen Unterlagen des AG herstellen

Anlieferung des Asphaltmischgutes in Thermoisolierten Anlieferung des Asphaltmischgutes in Thermoisolierten
Transportbehaltern Transportbehaltern

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32 In Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk32
Einbaudicke = 8 cm Einbaudicke = 8 cm

Bindemittel = 10/40-65 A resultierendes Bindemittel = 10/40-65 A o. PmB 10/25 VL
Grobe Gesteinskdrnung = mind. Kategorie C95/1 Grobe Gesteinskérnung = mind. Kategorie C95/1
Fremdflller = Kalksteinfiller CC 70 Fremdfller = Kalksteinfiller CC 70

Einbau mit Beschicker Einbau mit Beschicker
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mlt ginem ScnattenDreIs:
fiir CO,-Emissionen

Wie die 6ffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann,
um ihre Klimaschutzziele zu erreichen - ein Impulspapier

erstellt im Auftrag des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie e.V.

Rechtsanwalt Dr. Moritz Piistow
Rechtsanwalt Dr.Torsten Gohlert
Rechtsanwaltin Julia Gielen
Rechtsanwalt Dr. Jan Tenner
M.Sc. Erik Pawelczyk

Berlin, August 2023
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Bertcksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 24. Marz 2021: Art. 20a GG verpfilichtet den Staat zum
Klimaschutz. Dies zielt auch auf die Herstellung von Klimaneutralitat.“

§ 13 Bundes-Klimaschutzgesetz: ,Die Trager éffentlicher Aufgaben haben bei ihren Planungen und
Entscheidungen den Zweck dieses Gesetzes [= Klimaschutz, § 1 KSG] und die zu seiner Erfiillung
festgelegten Ziele [= Treibhausgasreduktion, val. § 3 KSG] zu beriicksichtigen.

Bundesrechnungshof, Sonderbericht 2022: jNachhaltigkeitsaspekte sind [...] bereits in der Wirt-
schaftlichkeitsuntersuchung zu berticksichtigen. Dies kann dazu fiihren, dass unter Berlicksichtigung
der Nachhaltigkeitsaspekte eine Handlungsalternative wirtschaftlich ist, die ohne Beriicksichtigung die-
ser Aspekte, aufgrund der mit ihr verbundenen Mehrausgaben, unwirtschaftlich gewesen wére.

Erstes Bundesland fihrt CO2-Schattenpreis ein

02. August 2023

Baden-Wirttemberg hat mit Verabschiedung des Klimaschutzgesetzes zum 01. Juni 2023 (KlimaG
BW) als erstes Bundesland einen verbindlichen Schattenpreis fiir CO2 eingefiihrt, der bei
Bauvorhaben zu berticksichtigen ist. Bei Beschaffungsvorgdangen des Bundes ist dieser bereits seit
2022 nach der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Beschaffung klimafreundlicher Leistungen
(AVV-Klima) rechnerisch zu Grunde zu legen.

Quelle: Kapellmann Rechtsanwalte
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Ausschreiben von Asphaltarbeiten
- Bertcksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten

HESSEN

Hessen Mobil
StraOen- und Verkehrsmanagement =is¢ E =

Alternative Zuschlagskriterien im Vergabeverfahren von
Bauleistungen - Meldung von Pilotprojekten fir 2024

Z4 — Dezernat Recht und Einkauf
Sachgebiet Bau- und Dienstleistungen

Stand: 22.08.2023

HESSEN
Hessen Mobil - StraRen- und Verkehrsmanagement ——a— !’f‘
Ubersicht zu den Alternativen Zuschlagskriterien ‘_E_‘ 'f/‘

e Zuschlagskriterium ,Lagerung und Zugabe von Asphaltgranulat und Gesteinskérnungen®
e Zuschlagskriterium ,Thermoscan®

e Zuschlagskriterium ,Emissionsarme Baustelle®

e Zuschlagskriterium ,Einbau von MEB in Tragschichten ohne Bindemittel”

e Zuschlagskriterium ,Wiederverwendung von Baustoffen®

e Zuschlagskriterium ,CSC-Zertifizierung®

e Zuschlagskriterium ,Bauprozessmanagement im AsphaltstraRenbau®
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Bayerisches Staatsministerium fur
Wohnen, Bau und Verkehr

Bayerisches Staatsministerium fir Wohnen, Bau und Verkehr
Reatiach.22.12 33,0 30302 MANSDEN. .. e rena

E-Mail

DAV Deutscher Asphaltverband (DAV)
Ennemoserstrate 10

53119 Bonn

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen Bearbeiter Minchen
StMB-23-40012.1-3-3-4 Herr Schapfl 11.10.2022

:.Oe:‘;f; 71038 258 zhglsel,urupﬂ@;u e y N
» Qualitat/Qualitatssicherung
Richtlinie uber Itige Z gskriterien

Anlage(n) r ZeﬂlﬁZlerung
Richtlinie_Zuschlagskriterien

» Bauprozessmanagement

Sehr geehrte Damen und Herren,

» Bauablaufplanung

unser Haus hat eine Richtlinie Uber Zuschlagskriterien era " z - -
tige und umweltfreundliche Prozesse und Herstellungsvert » Elgnungloua"ﬂkatlon des personals
bei der Angebotswertung berlicksichtigt werden konnen. B
Richtlinie flossen auch die Ausfiihrungen des Positionspap
Technischer Wert" des Hauptverbandes der Deutschen Ba

» Organisation der Baustelle
» Ausbildung von Lehrlingen

Angebote werden Uber zwei Wertungskriterien, das Kriterit
ckensperrungen” (Spanne von 60 % - 70 %) und das Krite
(Spanne von 30 % — 40 %) bewertet.

» Transportwege und Transportmittel
» Wiederverwendung von Baustoffen

LABOR SCHWABEN
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Zusammenfassung

sorgfaltige umfassende, detaillierte und widerspruchsfreie
Leistungsbeschreibung als wesentliche Voraussetzung fur klares
Vertragsverhaltnis

unterschiedliche Einbindung und Anwendung des Technischen Regelwerks

Leistungsbeschreibung mit Baubeschreibung und Leistungsverzeichnis
o Baubeschreibung nach HVA B-StB gliedern
o Gliederung des LV in Positionen

Teilleistungen nach ihrer technischen Beschaffenheit und flr die Preisbildung in sich
gleichartig

Leistungstext mit allen erforderlichen technischen Angaben
Ausschreiben der Besonderen Leistungen

Besonderheiten von BaumaBnahmen in Leistungsbeschreibung abbilden
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it Vielen Danlk |

und

Arbeitsgruppe Asphakibauwsisen G S\

Zusiitzliche Technische
i und Richtlini
fiir den Bau far Strafen-
von Verkehrsflichenbefestigungen
‘aus Asphalt -

ZTV Asphalt-StB 07/13

[ e e e e e it ]
[ R -

Zusatzliche Technische

Ver und
fiir die Bauliche Erhaltung
von Verkehrsflichenbefestigungen
haltbauweisen

Asphalt-StB o

ZTV BEA-StB 09/13

/&\ MAKADAM
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Dipl.-Ing. Sven Gohl

Leonberger Str. 208/1
71063 Sindelfingen

sven.gohl@ml-schwaben.de

Handbuch
und Kommentar

3, Auflage EIRSCHEAUM

Handbuch
und Kommentar

KIRSCHBAUM
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