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Ich gebe die ZTV Asphalt-StB 07/13 hiermit bekannt und bitte sie fiir den Bereich |
der Bundesfernstrafien einzufiihren. Im Interesse einer einheitlichen Handhabung |
cmpfchle ich, dic ZTV Asphalt-StB 07/13, auch fiir Vorhaben in Ihrem Zustindig-
keitsbereich einzufiihren,

4 5% I
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus |
Asphalt, Ausgabe 2007, (FGSV 799), mit der Anlage 2 des ARS 29/2010, dem ARS 02/2012 und dem Teil C des |
ARS 11/2012 des BMVBS* |
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DAV - Ennemoserstr. 10 - 53118 BONN
An alle
Mitgliedsunternehmen
des DAV

09. November 2023

SONDERRUNDSCHREIBEN 9 /2023

Ende der Durchfiihrung von Priifungen an StralRenbau- und Polymermodifizier-
ten Bitumen gemaR ARS 08/2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zuletzt mit Allgemeinem Rundschreiben StraRenbau Nr. 08/2019 (ARS 08/2019)
vorgeschriebenen Prufungen zur Erfahrungssammliung an ausgewahlten Straflen-
bau- und Polymermodifizierten Bitumen durch die Asphalthersteller sind ab sofort
nicht mehr erforderlich.
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* Bundesministerium
fiar Verkehr und

digitale Infrastruktur E & $ I E $
!

Bundesminsiesiun i Verken und cighak Whasrekar  Pustisch 2001 00, S)170Born Gerhard Rishmor!

Oberste StraBenbaubehdrden der Linder Ll o ke abinbon Strafien=
und Ingenieurbay

1 HAUSANSCHRIFT I

Die Autobahn GmbH des Bundes Sl Ptz & !

aussel h per E-Mail S/ B
POSTANSCHRIET

hrichelich: Postfach 20 01 00 " |

FemnstraBen-Bundesamt 52170 Evas

TEL +40 (0)228 93-300-5253 -
fr o FAX +49 (0)228 93-300-807-5253

Bur
ref-stb25@brrwi bund de

Bundesrechnungshof wwrbard.de

DEGES D he Einheit Fer slanungs-

und -bau GmbH

Allgemeincs Rundschrelben Slraﬂenhnu Nr. 09/2021
e 04.4: Str Bauwcisen
06.1: Strafienbaustoffe; Anforderungen, Eigen-
schaften
(Dieses ARS wird im Verkehrsblatt veriffentlicht)

Betreff: Durchfiihrung von Erprob bei Ba an

Bundcsfernslrnl!cn zum Einsatz von lempcralurahgesenklem Walzas-

phalt in Verbi £ mit A am StraBenfertiger

Aktenzeichen: StB 25/7182.8/3-ARS-21/09/3480505
Datum: Bonn, 25.03.2021
Seite 1 von 3

Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung zur Aufnahme eines Ar-
beitsplatzgrenzwerts fiir die HeiBverarbeitung von Bitumen wird es zukiinf-
tig aus Arbeusschulzgmnd.cn crfordc;l:l:h temperaturabgesenkten Walzas-
phalt und hi B beim Einbau einzusetzen, Der
Einsatz von viskosititsvernderten Bindemitteln, viskositétsverindernden
Lusal.'.en oder Schaumbl!umell mll dem Lu..l der Absenkung der Asphalt-

peratur von Wal d des Einbaus ist bisher in we-
nigen BaumaBnah: zur Al Bei allen Beteiligten
liegen daher nur wenige Erfahrungcn ?nm Umgang mll nnd zu den Auswir-
kungen durch temp B I des Eint
zesses sowie hinsichtlich licher Auswi auf die N n
Vor. -
)
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frigmimted
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Aufgliederung der Leistungsbeschreibung

Leistungsbeschreibung (LB)

Baubeschreibung

Leistungsverzeichnis (LV)

7 O

Vorbemerkungen Beschreibung der Leistungen unter
Ordnungszahlen (Positionen).
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Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen

Kommission Kommunale StraBen chv

sowie von Einfassungen Merkblatt
ZTV Pflaster-StB 20 fiir
Versickerungsfahige Verkehrsflachen
Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen FGSV M VV
Zusatzliche Technische
Ver i und Richtlini
fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt
ZTV Asphalt-StB 07/13
= Ausgabe 2013
Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiar den Bau von Schichten -
ohne Bindemittel im StraBenbau
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Pflasterdecken, Plattenbelagen " wasum. Agnt 2015 S
mit Pllasterdecken, Platte " g =3
e o B und Einfassungen N i e et MW «_ 4515 0a
ZTV Pflaster-StB 20 TL Pflaster-StB 06/15 — o NN
Sl [T —

Prasdactan s Patobolioo weten bs i ol Brochn ds Vsaesnogtns

Abeitsgruppe nfrasiktumanagement EGGY
e oAbt Pcourotningen it sk u Pltasoolioen, Tl 1 Ry
et g BRI MFP . A 203

Richtlinien
o fiir die Standardisierung

des Oberbaus
von Verkehrsflachen

RStO 12

Ausgabe 2020
1 Ausgabe 2006/Fassung 2015

Ausgabe 2013

- und - und N
Forschungsgesellschaft fir StraBen- und Verkehrswesen

Arbeitsgruppe Asphaltbauwieisen

Arbeitsgruppe Asphattbaueisen
Arbeitsgruppe Asphaitbauwsisen FGSY 9ruppe Asp FGsV Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen FGSV

Zusétzliche Tecl
Vertragsbedingungen und Richtl Technische Lieferbedingungen
fiir den Ba fiir Asphaltmischgut fiir den Bau

von Verkehrsflichenbefestigungen von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt

Technische Lieferbedingungen
fiir StraBenbaubitumen

und gebrauchsfertige
Polymermodifizierte Bitumen

Technische Priifvorschriften
fiir Asphalt

Ausgabe 2012

TP Asphalt-StB

TL Asphalt-StB 07/13 TL Bitumen-StB 07/13 [ T —

ZTV Asphalt-StB 07/13

Arbotsgruppe - und Grundoas FGSV

Richtlinien
far

bautechnische MaBnahmen an StraBen
in Wasserschutzgebieten

RiStWag
Ausgabe 2007/Fassung 2013 Ausgabe 2007/Fassung 2013 Ausgabe 2007/Fassung 2013 Ausgabe 2016
S
3 Farachumgegeseiischah e Sraben- vod Vorkenrvrrses
Arbotras Gestaimasbrumgon, Ungetnessens Bovesinen F(G G \/ . .i s m-romr—-shor FGSY
| | - » - : *, ¢ Ausgabe 2016
4| TL Gestein-StB 04/23 | ] 5 ; ;s ——

Zusitzliche Technische L MMm mulmmxm
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von Schichten

1r den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau

Technische Priifvorschriften
fiir Gesteinskérnungen
im StraBenbau

Technische Lieferbedingungen
fiir Gesteinskérnungen

S S o 5 pocs im Straflenbau Gidhiiinion
ZTV SoB-StB 20 Il TL SoB-StB 20 o 202 | fir die Anlage von Stragen
] TP Gestein-StB RAS

Teil: Entwéisserung
RAS-Ew

mit ,RAS-Ew-Bemessungshilfen” auf CD-ROM
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Suchbegriff eingeben

Ministerium fiir Verkehr
Baden-Wiirttemberg

Ministerium Mobilitit & Verkehr ~~ Politik & Zukunft Mensch & Umwelt ~v Service v/

Sie sind hier: Startseite > Mobilitat & Verkehr > StraBe > Ausschreibungsservice der StraBenbauverwaltung

< Text vorlesd

Ausschreibungsservice der
Straﬁenbauverwaltung

—

Kartenverzeichnis der
StraBenbauverwaltung

Regelwerke der
StraBenbauverwaltung

RAP Stra und Giiteiiberwachung

StraBeninformationssysteme

@##! & & # #&

Erginzungen zu den Technischen
\"c’rtragsbc’dingungen im Straflenbau Baden-
Wiirttemberg (ETV-StB-BW)

E ETV-S1B-BW Teil 1-3

Ausgabe 2023 (zip)

Teil 1 (Erdarbeiten): Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen

Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im StraBenbau (ZTV E-StB 17)
Ausgabe 2023
Teil 2 (Schichten ohne Bindemittel):

2u den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

Teil 21: Erganzunge

Richtlinien far

den Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau (ZTV SoB-StB

20), Ausgabe 2023

Teil 2.2: Erganzungen zu den T en Lieferbedingungen fiir Baustoffge he
und Béden zur Herstellung vo ohne Bindemitt n StraBenbau (TL SoB
StB 20), Ausgab
Teil 3 (Asphalt):
Teil 31: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

en fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt (ZTV A

7/13), Ausgabe 2023

Teil 3.2: Erganzungen 2u den Technischen Lieferbed

fur den Bau von Verkehrsflaichenbefestigungen (TL Asphalt-5St

#

M MAKADAM

V' LABOR SCHWABEN




| . %

Ausschreiben (
von Asphaltarbeiten 6
7 )
' ' !
E 4" &
4
11} ' G
" & &
% 5
= 5& 2%
B 8 & 4 28&
und Ausschreibung von Asphaltarbeiten & " 4 N
. ) )
aébhatt J
AT 8 '& &

P -+ 0 0 ' 12 1& 0 ++ /¥ MAKADAM asf:lhali
y L 4

V' LABOR SCHWABEN



)

n
48 1"
L}
[ 1] & / * 1 1
or Stranen- und
Arbeltsgruppe Infrastrukiurmanagement. |-G G\
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Forschungsgasellschatt fiir Straan- und Verkehrswesen Richtlinien
n fiir die Standardisierung
des Oberbaus
Arbeitsgruppe Asphaltbauweisen FGSY & von Verkehrsflachen
RStO 12
n /
Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien ! /
fiir den Bau
von Verkehrsflachenbefestigungen
aus Asphalt
ZTV Asphalt-StB 07/13
Q / I
Ausgabe 2012
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Forschungsgesellschaft flr StraBen- und Verkehrswesen @

e st EGSV

Richtlinien

fir die Standardisierung
des Oberbaus
von Verkehrsflachen

RStO 12

Ausgabe 2012

oot Hir Fashrbah

auf F2- und F3-Untorgrund/Unterbau
(Dsckanangaben in om, —x— E Mindestwerts in MPa)
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Tabelle 1: ZweckmaBige Asphaltmischgutart und Asphaltmischgutsorte

in Abhangigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Tabelle 2: ZweckmaBige Bindemittelart und Bindemittelsorte in

Abhéngigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung

Belastungs- | Asphalt- | Asphalt- Asphalt- Asphaltdeckschicht aus Belastungs- | Asphalt-| Asphalt- | Asphalt- Asphaltdeckschicht aus
klassel tragschicht| binder- tragdeck- | Asphalt- Splitt- Guss- | Offen- klasse/ trag- bim!cr- ragdeck gsphalr- | Splimastic- |  Guss- Offen-
Fliichenart schicht schicht beton mastix- | asphalt iem| Flichenart | schicht | schicht | schicht |  poton asphalt asphalt | porigem
asphalt Asphalt Asphalt
Bk100 ) 20/30
und Bi32 AC22BS MA 17 S s 30045
_ AC32TS|ACI6BS " SIS . | PALI S St 25/55.55 (10/40-65)
BkI10 . ACIIDST ¢ MASS so70 | <7000
AC22TS SMAS S PAS : 30/45 25/55.55 40/100-65
222 — ACIIDS MASS BkI0 (3043)| (10/40.65) 25/55.55 20130
: Al - ACSDS YT 30/45
: Bk3,2 gr=ririre (25/55-55)
AC 11 DN| smasn | MATIN (50/70)
Bk1.8 AC 16 B N) AcsD S |lisma 11 s) MASN
AC32TN ‘ Tl MASN Bk1.8 5070 | <00 50/70 50/70 30445
Bk1.0 AC22TN (SMASN) [(MA 11 N) ' (70/100) "~ 25/135-33)°)(25/35-33)°° | (25/35-55)
ACHT DNESTAs | asn |~
Bk0.3 - ACI6TD* | ACSDN smAsm | iMASN) Bk1.O 7()/[:)() 50‘/70 5070
Rad-wnd | ACI2TN ACSDI (5079 (0109
A B MA S -
Gehwege AC22TL M- 1610 ACSDL (MASN) Bk0,3 7': ;’;::, 70/100 30/45
Erliuterungen: Einsatz nicht vorgesehen 70/100 70/100
: - Rad- und
{ ) nur in Ausnahmefillen Gehwege 70/100
*  bis zu einer dimensionierungsrelevanten Beanspruchung B von 0.1 Mio. -
Erliuterungen: — Einsatz nicht vorgesehen
{ ) nur in Ausnahmefdllen
* nur fir ACSD S
___________________________________________________________________ e ML
"""""""""""""""""""" A
+,--++/ 0 o" | 0 +7 M MAKADAM
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Ergiinzu ngen zu den Technischen
Vertragsbedingu ngen im Straffenbau Baden-

Wiirttemberg (ETV-StB-BW)

Teil 3 (Asphalt):

Teil 31: Erganzungen zu den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen und

Richtlinien fir den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt (ZTV Asphalt-

StB 07/13), Ausgabe 2023.

Teil 3.2: Erganzungen zu den Technischen Lieferbedingungen fir Asphaltmischgut
fur den Bau von Verkehrsflachenbefestigungen (TL Asphalt-StB 07/13), Ausgabe
2023
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fiir StraBen- und

Arbeitsgruppe Asphatibauweisen FGSY

Zusitzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir den Bau

1

p

o e eachente e "+
ZTV Asphalt-StB 07
Ausgabe 2007
Tabelle 13: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus
Splittmastixasphalt
Schichteigenschaften SMA11S| SMABS |SMASN|SMASN I
Einbaudicke cm| 3,5 bis 4,04 3,0 bis 4,0|R,0 bis 3,5| 2,0 bis 3,0
Einbaumenge kg/m? | 85 bis 100|75 bis 100| 50 bis 85 | 50 bis 75
Verdichtungsgrad %| =970 =970 =970 =970
Hohlraumgehalt Vol.-%| =5,0 <50 <50 <50
’ +,--++4+/ 0 0 12 1& 0 +l

ZTV Asphalt-StB 07/13

Ausgabe 2007/Fassung 2013

Tabelle 13: Anforderungen an Asphaltdeckschichten aus

Splittmastixasphalt
Schichteigenschaften SMA 11 S| SMASS |SMASN|SMASN |
Einbaudicke cm| 3.5 bis 4.00 3.5 bis 4,08 2,0 bis 3,5 2.0 bis 3,0
Einbaumenge kg/m’ | 85 bis 100| 85 bis 100| 50 bis 85 | 50 bis 75
Verdichtungsgrad %| =980 2980 2980 2980
Hohlraumgehalt Vol-%| =50 <50 =50 <50 ‘

o
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LB 105 STLKLE105 | Standardleistungskatalog fur den StraBen- und Bri Lei i i an
8117 STLKLE117 | Standardleistungskatalog fur den Stralien- und Brd Lei ich Verbau, Gri
18103 STLKLB103 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Brs Leistungsbereich Bodenerkundung
LB 106 STLKLB106 | Standardleistungskatalog fiir den Stralien- und Brickenbau. Leistungsbereich Erdbau
18107 STLKLB 107 | Standardleistungskatalog fiir den StraBien- und Briickenbau. Leistungsbereich Landschaftsbauarbei
LB 108 STLKLB108 | Standardleistungskatalog fir den StraBen- und Briickenbau. Leistungsbereich Baugruben, Lei
LB 103 STLKLE109 | Standardleistungskatalog fir den Strallen- und Briickenbau. Leistungsbereich Wasserhaltung
LB11 STLKLE 111 | Standardleistungskatalog fiir den StraBen- und Briickenbau. Leistungsbereich Entwa fiar Ingenieurb
LB120 | STLKLB120 | Standardleistungskatalog fur den StraBen- und Bri Lei i i aus Stahl
18121 STLKLB 121 | Standardleistunaskatalo fir den StraBen- und Brickenbau. Leistungsbereich Lager Ubergance, Gelander fur Kunstoauten
o " ! 0 +D

Forschungsgesellschalt fur Strafien- und Yerkehrswesen
Querschnittsausschuss
Standardlesstungshatalog tur den Strallen- und Bruckenbau

STLKLB 113

FGSV

Standardleistungskatalog

fir den Straflen- und Briickenbau
Leistungsbereich 113
Asphaltbauweisen

10. Auflage
Ausgabe September 2019
Korrekturfassung Juli 2023
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113 254 m2  Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst

/ Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder SMA 16 B S nach
Unterlagen des AG herstellen. Anlieferung des 29 Einbau ... «ss FrEItEXt ...
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehiltern. 3.1 Bindcmittel = 10/40-65 A. Bitumen 10/40-65A
o Mit ‘Bitumenemulsion aufspriihen’. 3.2 Bindemittel = 25/55-55 A. Bitumen 25/55-55A
***  Siehe Hinweise Nr. 4 (3). 3.3 Bindemittel = 10/40-65 A, stabilisierende Zusiitze min- 10/40-65A,51Z0,2
destens 0.2 M.-v.H.
2 O I il 3.4 Bindemittel = 25/55-55 A, stabilisierende Zusitze min- 10/40-65A,5120,2
12 In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk32. Bk32 dostens 03 Aoy B
1.3 In Verkehrsfliichen der Belastungsklasse BK10. Bk10 R = SRES
1.4 In Verkehrsflichen der Belastungsklasse Bk3.2. Bk3.2 . . .
1.9 In Verkehrsflichen ... ... Freitext ... 4.1 Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 100/0. Kategorie C 100/0
4.2 Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 95/1. Kategorie C 95/1
2.1 Einbaudicke = 6 cm. Dicke 6 cm 4.3 Grobe Gesteinskornung = Kategorie C 90/1. Kategorie C 90/1
2.2 Einbaudicke = 6.5 cm. Dicke 6.5 cm 4.9 Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie ... ... Freitext ...
2.3 Einbaudicke = 7 cm. Dicke 7 cm
2.4 Einbaudicke = 7,5 cm. Dicke 7.5 cm 5.1 Fremdfiiller = Kalksteinfiller Kategorie CC 70. Kalk.filler CC 70
2.5 Einbaudicke = 8 cm. Dicke 8 cm 5.9 Fremdfiller ... .. Freitext ...
2.6 Einbaudicke = 8,5 cm, Dicke 8.5 cm
6.0
6.1 / Haftverbessernde Zusiitze nach Unterlagen des AG. h.Zus. n. Unt.AG
6.9 Art der Zusammensetzung ... ... Freitext ...
7.01 Einbau mit Beschicker. m. Besch.
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tir StraBen- und
Arbsitsgruppe Asphativauweisen F G SV
Hinweise
fiir die
Planung und Ausfiihrung von
alternativen Asphaltbinderschichten
H Al ABi
Tabelle 1: Richtwerte fir Asphaltbinder SMA B S
Bezeichnung Einheit| SMA22BS SMA16BS
Baustoffe
Gesteinskormungen (Lieferkdrmung)
Anteil gebrochener Kornoberflachen Cioes Cosni Coon | Croows Cosnt Coon
Widerstand gegen Zertrimmerung SZ,,/LA, SZ,,/LA,
Mindestanteil von Lieferkdrnungen 0/2
mit E; 35 % 100 100
Bindemittel, Art und Sorte 10/40-85 A; 10/40-85 A;
(25/55-55 A) (25/55-55 A) Ausgabe 2015
Zusammensetzung Asphaltmischgut
Gesteinskdrnungsgemisch
Siebdurchgang bei
31.5mm M.-% 100
22,4 mm M.-% 90 bis 100 100
16,0 mm M.-% 65 bis 75 90 bis 100
11,2 mm M.-% 50 bis 60 63 bis 73
8,0 mm M.-% 46 bis 56
n " 2,0 mm M.-% 23 bis 28 25 bis 30
| 0063 mm M.-%|  6bis 10 6 bis 10
' Mindest-Bindemitteigehalt | [
$ 'l $ & Bindemitteitrager M.-% 202 202
M
1 Marshall-Probekdrper
& & minimaler Hohiraumgehalt MPK Vass Vnss
maximaler ww‘ MPK v-4g v-lﬂ
Bindemitteivolumen Vol.-% | ist anzugeben"” | ist
$ I Hohiraumaustullungsgrad % | ist anzugeben™ | ist anzugeben®
———————————————— e o oo oo s Proportionale Spurrinnentiefe PRD ps 0 PRO s -—————7— ————
- ' " Erfahrungswerte legen im Bereich zwischen 11 und 13 Vol.-%. {...) in Ausnahmefalien
> + ++/ 0 0 12 & 0 /+ » Erfahrungswerte llegen im Bereich zwischen 12 und 14 Vol.-%. asphali

* Ertahrungswerte hegen im Bereich zwischen 73 und B3 %. ,’
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