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PRAXISERFAHRUNG BEI DER
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AUSBLICKE AUF DIE ANDERUNGEN IM REGELWERKE
HINWEIS

Vorgestellte Inhalte zu bevorstehenden
Anderungen im Asphaltregelwerk geben
den aktuellen Diskussionsstand wieder.

Diese kdnnen sich bis zur Einfiilhrung

des neuen Technischen Regelwerkes fur

Asphalt noch @ndern !

/N MAKADAM

5 ' LABOR SCHWABEN
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Dampfe und Aerosole
- Was passiert beim Einbau

Schwebstaub
(fein verteilte, in
der Luft
schwebende
B =12 1 Teilchen)

Nebel
(fein verteilte
Flussigkeitstropfen
in der Luft)
Aerosole
(fein verteilte, in der Luft schwebende

ab 01.01.2025: feste oder flissige Teilchen)

§ Arbeitsplatzgrenzwert 1,5 mg/m?®
E (71,0 mg/m?® Mineralblkondensat)

A\"\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

3
STAND DER TECHNIK OHNE TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT UND ABSAUGUNG
EXPOSITION VON WALZ- UND GUSSASPHALT GEGENUBER DAMPFEN UND AEROSOLEN AUS BITUMEN
50-Percentil 95-Percentil
Bohlenganger 4,08 18,63 3
Fertigerfahrer 3,60 13,35 1 ,5 mg/ m
Walzenfahrer 1,20 3,57 Ziel: Expositionsminderung
Beschickerfahrer k. A. k. A.
019
Zapfer Riihrwerkskessel 4,35 18,15
Bohlenfiihrer Gussasphalt | 4,95 17,85
Quelle: Hauptverband der Bauindustrie ™ MAKADAM
s W LAECOR SCHWABEN
1
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BRANCHENLOSUNG

ARBEITSSICHERHEIT — GRUNDPRINZIP ,,S-T-O-P“ » ABLEITUNG VON MARNAHMEN

P> Substitution: Ersatz eines Gefahrstoffes /
Verfahren, hierzu zahlt fiir BG BAU derzeit
temperaturabgesenkter Asphalt

P> Technische MalRnahmen: z.B. Absaugung,
Einhausung, Luftung etc., Einsatz von
temperaturabgesenktem Asphalt

P> Organisatorische MaRnahmen:
z.B. Arbeitsplatzrotation, Unterweisung, PID (?)...

» Personliche Maflinahmen: Persénliche
Schutzausristung, beluftete Helme, ...

Uberpriifung der Manahmen
durch den Bau von Erprobungsstrecken !

Branchenlésung

W/ BGBAU
veréffentlicht: Méarz 2021

Berufsgenossenschal
der Bauwirtschaft

Quelle: www.bgbau.de

MAKADAM

>

LABOR SCHWABEN

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
UMSETZUNG NACH DEM ARS 09/2021

Temperaturabgesenktes Walz-
asphaltmischgut (TA) mit
Temperaturen > 100 °C:

» Einsatzbereiche, Verarbeitungs-
eigenschaften und Gebrauchs-
eigenschaften sollen denen von
HeiRasphaltmischgut entsprechen.

» TA muss so konzipiert und hergestellt
werden, dass trotz verminderter
Einbautemperatur mindestens eine
dem HeiRasphaltmischgut
vergleichbare Verdichtbarkeit
gewahrleistet wird.

Energieeinsatz

Quelle: DAV, TIP-NTA

Kaltasphalt
(Cold Mixes)

Einbaubohle | ZTV Asphalt-

StB 07/13

Half Warm
Mixes

HeiB-
mischgut
(Hot Mixes)

80

100 120

140 160
M TA 2021

Temperatur [°C] ARS 9/2021
N MAKADAM
V' LABOR SCHWABEN
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AKTUELLER STAND DER TECHNIK MIT TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT UND ABSAUGUNG

EXPOSITION VON WALZ- UND GUSSASPHALT GEGENUBER DAMPFEN UND AEROSOLEN AUS BITUMEN

» Erkenntnisse aus den Erprobungsstrecken

le Expositi ituation in ausgew. Per - unter Berdick igung der 1 Mai 1 bis Sept. 2023 - Bitumenkondensatstandard [mg/m?]
Arbeitsplatz - Bis 2019 Ab 2020 - Baustellen - 107 Messwerte
Walzasphalt TA/Absaugung

50-Percentil 95-Percentil 50-Percentil 95-Percentil 95-Percentil

Bohlenganger 4,08 18,63 1,20 / 4,60 10,72
Fertigerfahrer 3,60 13,35 2,30 [ 6,21 10,85
Walzenfahrer 1,20 3,57 0,40 \ 1,65 1,48
Beschickerfahrer k. A. k.A. 1,10 3,10 1) nv.

Arbeitsplatz -

Gussasphalt

Ab 2020 - 1 Baustelle — 3 Messwerte

Ohne Fernbed. Mit Fernbed.
Zapfer 4,35 18,15 i.M.14,5 i.M.1,75
Rihrwerkskessel
Bohlenfiihrer 4,95 17,85 k.A. 0,86
Gussasphalt
1) AusreiBer-Werte (hohe Anzahl Einzelwerte aus 2021/2022 aus zwei llen mit Beschickern beim HeiR- an HeiB-Einbau)

Quelle: Hauptverband der Bauindustrie

.‘)' \ %
/{"\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

BEOBACHTUNGEN BEIM EINBAU
EINFLUSSGROSSEN AUF DIE EXPOSITION

e

/N MAKADAM

v

LABOR SCHWABEN
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MOGLICHE URSACHEN
MESSSPITZEN

Suche nach Ursachen zusatzlicher Einsatz eines
fur ,Messspitzen® ‘

Photoionisationsetektors
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/N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN

WEITERE MOTIVATION FUR TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT
OKOLOGISCHE VERANTWORTUNG <« » AMBITIONIERTE KLIMAZIELE

EPD
INTERNATIONAL EUROPA DEUTSCHLAND MOGLICHER BEITRAG AUS
Pariser Abkommen / 2015
Internationales European Green Deal / 2019 Klimaschutz Gesetz / 08.2021 DER ASPHALTPRODUKTION
gemeinsames Ziel: 2050: Erster 2045: Reduzierung Treibhausgase durch:
Begrenzung der klimaneutraler Kontinent Treibhausgasneutralitat - Ressourcenschonung durch
Erderwérmung auf unter ~ 2030: Verminderung THG 2030: Verminderung THG Wiederverwendung
Emissionen auf Emissionen auf - Energieeinsparung, z.B. durch
TA-Asphalt, trockene Lagerung von
lo) 0 0 Zuschlagstoffen
-1 y 5/2 C -55 /() -65 A’ - ,saubere" Brennstoffe

eigene Erfahrungen:

TA-Asphalt ca. 10-12 % CO, bei 30 K N MAKADAM

% LABOR SCHWABEN
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
MOTIVATION

Chancen flr die Asphaltbauweise
In Deutschland

v'Arbeits- und
Gesundheitsschutz

v Nachhaltigkeit

v'Akzeptanz und Image

M MAKADAM
1 LABOR SCHWABEN
11
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
POSITION DER ASPHALTINDUSTRIE
Bisher getroffenen Malinahmen flihren zu einer Minderung
der Emissionen / Immissionen !
20.03.2023
PRESSEMITTEILUNG
Energie- und COz-Einsparung sowie Arbeitsschutz a spha It
DAV-Présidium beschlieft:
Unser Ziel i:;“:b 2:;5 lltll‘ noch temperaturabgesenkten Asphalt zu produzieren ”"“ ALLE FALLE
Beschluss des LA7 im April 2022:
Temperaturabgesenkter Asphalt als
Standardbauweise im zuklnftigen Regelwerk FG SV
N MAKADAM
12 W LAECOR SCHWABEN
12
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT

CHANCEN TECHNISCHE HERAUSFORDERUNGEN
= Reduzierung von Emissionen = Umrusten der Einbaugerate mit
(Dampfe, Aerosole, CO,, No,, VOC) Absaugeinrichtung
= Verbesserung der Arbeitsbedingungen = Umrlsten von Asphaltmischanlagen fiir
durch geringere Temperaturen und weniger Loptimales* Verfahren zur
Dampfbildung Asphaltmischgutherstellung
= Energieeinsparung = Asphaltmischgutherstellung unter Beibehaltung
(bei Herstellung von Asphaltmischgut) der hohen Wiederverwendung von
= geringere Bindemittelalterung R il
(Kurzzeitalterung bei der = Beibehaltung der hohen Qualitat der fertigen
Asphaltherstellung) Asphaltschicht
«  Frilhere Verkehrsfreigabe (Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad)
(nur bei bestimmten Zusatzen) = Einbau bei unguinstiger Witterung und im
= bessere Verarbeitbarkeit des AEEEInIE
Asphaltmischgutes beim Einbau ? = Herstellung von ausreichendem
(hoffentlich...) Schichtenverbund
s O L Quelle: Dr. ViktorRoot
W LABOR SCHWABEN
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
HERSTELLUNG UND EINBAU

Temperaturabsenkung fur die Asphaltbauweise ist alternativios

Q. m S~ &.

Ausschreibung  Erstpriifung + Transport Mischgut- Einbauver- Einbauver-
Asphaltherstellung libergabe halten Bohle halten Walze

I—» Weiterentwicklung und eine flachenhafte Erprobung

Prozessanpassung

Planung — Ausschreibung — Herstellung — Einbau — Kontrolle

Lernprozess aller Beteiligten am Bau N MAKADAM
W LABOR SCHWABEN
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KURZFRISTIGE HERAUSFORDERUNGEN IN DEN FGSV-GREMIEN

SCHAFFUNG DER GRUNDLAGEN FUR EINE SICHERE VERTRAGSABWICKLUNG

Erarbeitung notwendiger o
Anderungen im Regelwerk P i — b
in diversen Gremien S U S
ZTV Asphalt-StB 25
“""""“"‘“""M_:::__ —_— MTA H

Entwicklung neuer Regelwerke

(AP A Schaum)

o

=

MAKADAM

LABOR SCHWABEN

>
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ZTV ASPHALT-STB 2X: TEIL 1 (ENTWURF)
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT ALS REGELBAUWEISE

2) ... bei Schichtdicken < 3,0 cm bis
165 °C, ausgenommen Kompakte
Asphaltbefestigungen

130 - 150 °C ... fir Asphalttrag-,

Asphaltfertiger mit
Absaugeinrichtung

(W

== verbindlicher Beschickereinsatz,
wenn es die Randbedingungen der
Baustelle ermdglichen

Transport:
in thermoisolierten Transportmulden (Stirn-

und Seitenflachen sowie des Muldenbodens) bei
einem Warmedurchgangswiderstand R = 1,65
m2K/W (bei 20°C) mit einer Abdeckvorrichtung
geschlossenen Thermobehaltern

L1140 LB-Siid — Moglingen
(Schaumbitumen)

Asphalttragdeck-, und-
Asphaltbinderschichten

| 140 - 155 °C 2 ... fur Asphaltdeckschichten

Temperaturabsenkung durch
organische, mineralische,
oberflachenaktive Zusatze oder durch
Schaumbitumentechnologie

/N MAKADAM

% LABOR SCHWABEN
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ZTV ASPHALT-STB 2X: TEIL 1 (ENTWURF)
TRANSPORT UND EINBAU VON GUSSASPHALT

P zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen
— Rihrwerkskessel mit einem fernbedienbaren Auslass
— alle Einbaubohlen missen mit einer Fernsteuerung ausgeristet sein

Qe STRABAG . 2 MAKADAM

LABOR SCHWABEN

TL/ZTV ASPHALT-STB 2X (ENTWURF)
TEMPERATURABSENKUNG BEI DER ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG (WALZASPHALT)

Bei der Ubergabe des Asphaltmischgutes auf der
Baustelle sind folgende Temperaturen einzuhalten I

Asphaltmischgut fiir Asphalttragschichten, 130 °C - 150 °C
Asphalttragdeckschichten und Asphaltbinderschichten

Asphaltmischgut fiir Asphaltdeckschichten aus
W Walzasphalt

140°C-155°C?

Gussasphalt beim Verlassen des Rilhrwerkskessels 200 °C-230 °C

2) ... bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte
i Asphaltbefestigungen

VorhaltemaR bei der Herstellung bis zu 5 K um ggf. auftretende
_ Temperaturverluste bis zur Verarbeitung zu beriicksichtigen

Die Temperaturabsenkung kann durch
- organische Zusatze,
- mineralische Zusatze,

§ fur jede Asphaltmischanlage wird
womaoglich) eine individuelle, aber
auch variable Losung benoétigt ! )

- oberflachenaktive Zusatze oder
& - durch die Schaumbitumentechnologie
erfolgen. » TECHNISCH GLEICHWERTIGE MOGLICHKEITEN

hpe T T .

18
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
ZUKUNFTIGE UMSETZUNG IN DEN ZTV ASPHALT-STB 2X — UBERBLICK WALZASPHALT
200
190 Z ? 7 ,/ 7
- 7 4 7 7 7
S 22 % 0y % Gy
2 %2 %2 %2 %% % % 7%
g 1m0 ¢ f Zz % f Zz % f o Veranderungen gegeniiber
E 2. %2 %2 72 72 72 72 72 7 ZTV Asphalt-StB 07/13
S 160 f A ;: “ v 7 7 7
e Z 7z 7
E 150
§ 140 I I
130 I
r fallt weg mweiterhin mneu
1% 50/70  30/45 25/55-55 10/40-65 70/100 50/70 25/55-55 10/40-65 45/80-50
e pe e — /M MAKADAM
Kompakte Asphaltbefestigungen v LABOR SCHWABEN
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HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT - ZUSATZE / TECHNOLOGIEN

/N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN

20
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Organische
viskositatsveranderte Bitumen

= Verflissigende Wirkung im Bitumen _
oberhalb eines Temperatur-Grenzbereichs

= Mogl. Verdnderung der Bitumenrheologie
auch im Gebrauchstemperaturbereich

Montan- PE-
wachs Wachs

FT- Fettsaure
Wachse -amid

auch fertig modifiziertes Bitumen

[#] I—

TLVBit-StB 22 ——

HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT - ZUSATZE / TECHNOLOGIEN

A\:\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

21

Organische
viskositiatsveranderte Bitumen

= Verfliissigende Wirkung im Bitumen
oberhalb eines Temperatur-Grenzbereichs

= MOogl. Veranderung der Bitumenrheologie
auch im Gebrauchstemperaturbereich

Montan- PE-
wachs Wachs

FT- Fettsdure
Wachse -amid

auch fertig modifiziertes Bitumen

]

TLVBit-5t8 22 Pl

HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT - ZUSATZE / TECHNOLOGIEN

chemische,
oberflachenaktive
Zusiatze

Verringerung der
Oberflaichenspannung
des Bitumens, dadurch
vereinfachte Benetzung

der Gesteinskérnung

auch fertig
modifiziertes Bitumen

/N MAKADAM

% LABOR SCHWABEN

22
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Wachse

HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT - ZUSATZE / TECHNOLOGIEN

Organische
viskositatsveranderte Bitumen

Verfliissigende Wirkung im Bitumen

oberhalb eines Temperatur-Grenzbereichs

Magl. Veranderung der Bitumenrheologie
auch im Gebrauchstemperaturbereich

Montan- PE-
wachs Wachs

FT- Fettsaure
-amid

auch fertig modifiziertes Bitumen

[®] s P

TLVBit-5tB 22

chemische,
oberflachenaktive
Zusiatze

Verringerung der
Oberflichenspannung
des Bitumens, dadurch
vereinfachte Benetzung

der Gesteinskdrnung

auch fertig
modifiziertes Bitumen

Schaumbitumentechnologie

= VergroBerung des Bitumenvolumens

= Kurzzeitige Veranderungen der
Bitumeneigenschaften

Mineralische Schaum-
Zusdtze bitumen
® e )
o

AN MAKADAM

SCHWABEN
23
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT IN DEN TL / ZTV ASPHALT-STB 2X (ENTWURF)
[ Temperaturabgesenktes Asphaltmischgut ]
oraanischer Zusatz Oberflachenaktiver mineralischer Zusatz oder
g L Zusatz L Schaumbitumentechnologie
I l | |
(. N ( Bitumen nach N ( Bitumen nach N ( Bitumen nach )
zugegebenes | Bitumen nach TL Bitumen-StB 2x mit : . TL Bitumen-StB 2x mit
: TL VBit-StB 22 ; ; e TL Bitumen-StB 2x mit . .
Bitumen L X organisch viskositats- . mineralischem Zusatz oder
Fertigbindemittel - chemischem Zusatz = .
\ ) verandernden Zusatz ) \_Aufschdumen des Bitumens )
\__Zugabe Zusatz am Mischwerk /
resultierendes | bewertet nach bewertet nach bewertet nach bewertet nach
Bindemittel TL VBIit-StB 22 TL VBit-StB 22 TL Bitumen-StB 2x TL Bitumen-StB 2x
Aqui-Schermodultemperatur innerhalb der Aqui-Schermodultemperatur innerhalb der
Sortenspanne des geforderten, resultierenden Sortenspanne des geforderten, resultierenden
Bindemittels nach TL VBit-StB 22 Bindemittels nach TL Bitumen-StB 2x
M MA KADAM
BOR SCHWABEN
24
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ZTV ASPHALT-STB 2X: TEIL 1

13.03.2024

Auftraggeber

Einbauer

neutrale Ausschreibung
hinsichtlich eingesetzter
Verfahren fiir TA-Asphalt
(ZTV Asphalt-StB 2x, Teil 1, Tab.2)

130 - 150 °C ... fir Asphalttrag-,

Asphalttragdeck-, und-
Asphaltbinderschichten

140 - 155 °C 2 ... flr Asphaltdeckschichten

BAUGRUNDSATZE: TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT ALS REGELBAUWEISE

Asphaltproduzent

Temperaturabsenkung durch
organische, mineralische,
oberflachenaktive Zuséatze o.
Schaumbitumentechnologie

Vorhaltemafd +5 K um ggf.
auftretende Temperaturverluste bis
zur Verarbeitung zu berticksichtigen

; ; ; ; N
2) ... bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, M MAKADAM
o5 ausgenommen Kompakte Asphaltbefestigungen LABOR SCHWABEN
25
ZTV ASPHALT-STB 2X: TEIL 1 (ENTWURF) Aeonat
sphait-
s s tragschicht
BAUGRUNDSATZE: ZWECKMARIGES RESULTIERENDES BINDEMITTEL
Ausschreibung
‘Asphaltdeckschicht aus o des gfeforderten,
Belostungs- | Asphatt- | Asphalt- | Asphatt- larmtechaisch Aspholidecksche resultierenden
klasse/ trag- binder- t k- N N imie i e . . .
sl | o | nder | tragded Asphaltbeton seltmastsoptat. | et | Gusopnar | Moiher intefoneie Bindemittels als
oiphol Bitumenpaar
ak100 . 15/25 vwxx . >[30/45 v
(2555 SSALIBUBR/SY | 1y s 55 a1 prgasfas ] 15/25VHVL | 65/105-704 35/50v) /
B3z [30/45 /{ ([10/20-65 A/} [10/40-65 A /f pmB 102541 ¥ s5/p0659 | zsslx?affzv::x;w) [45/80-50A // \\
ssson) | praasvj el prgds/sou \
Bk10 [25/55-55 A // PmB.25/45VJ 1525 vHL \
B 25/35 VH/VL \
Bk3,2 (102065 A/ BRGIVBSULE | 1ycs sy pmaosfis ) (Pmg 25/45 i \
[50/70/ 50/80v1) ‘\
o [50/70 4/ sfo0soA ] prsstod? 25/35 v \
18 sg/eovt) ([25/55-55 A // pmB25/a5vi)) 3 (PmB 25/45 vH/v) 1 + \\
-
[so/rolysofeovij » Einfithrung neuer Begriff
BiLo [so/r0 (170/100// 50/50v1]) . i
o] ,Bitumenpaar
(5ol [so/ro/sofeo vty 2535 iy
803 SO/ | orvon rsossovy Bitumen nach den TL Bitumen-StB und nach
iesiool) den TL VBIit-StB, deren Verwendung zu einem
::::;e sosovi) | [rortoosssessowy technisch glelchwert|gen Asphaltmischgut fihrt
Einzatz nicht vorgesehen () nur in Ausnahmefallen ] Bitumenpaar .
; ) . N Quelle:
o r e i e ettt see  Entwurf ZTV Asphait-StB 2x, MA KADAM
26 1) nurfir SMA oder bet Kompakten Asphaltbefestigungen 4 wnter Zugal usdtre Teil 1, Tabelle 2 LABOR SCHWABEN
26
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TL ASPHALT-STB 2X/ ZTV ASPHALT-STB-2X, TEIL 1
SZENARIEN

Resultierende Bindemittelart und —Sorte unter Beriicksichtigung der
Asphaltgranulatzugabe: Moégliche Szenarien zur Erzielung des technisch
gleichwertigen ,Bitumenpaars® [30/45 // 35/50VL] fiir ein Asphaltmischqgut AC 32T S

Var. A1 + AG —] 35/50 VL
Var. A2 AG - 35/50 VL
+ + - e 1-Sortensprung zum

resultierenden Bindemittel

Var- B + AG = 30/45 generell bei Verwendung von
Asphaltgranulat

Var. 'Y AG L 3 = 3045 + 2-Sortensprung zum
resultierenden Bindemittel in
Asphalttragschichten maglich

Var. D td e K. = 30145 phaltireg 8

Art der Temperaturabsenkung ist im Erstprifungs-
bericht und im Eignungsnachweis auszuweisen.

MAKADAM

LABOR SCHWABEN

>
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TL ASPHALT-STB 2X (ENTWURF)/ M TA, AUSGABE 2021 / TP ASPHALT-STB (ENTWURF)
HINWEISE

Erstpriifungserstellung

Asphaltherstellung

WPK / Kontrollprifung

» Nachweis aller Eigenschaften erfolgt :
durch Validierung im Laboratorium -
» d.h. das Asphaltmischgut, ist in einem ‘
Laboratorium nach TP Asphalt-StB,
Teil 35 A herzustellen

/N MAKADAM

v

o8 LABOR SCHWABEN

28
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ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
ORGANISCHE VISKOSITATSVERANDERTE BINDEMITTEL / ORGANISCH VISKOSITATSVERANDERNDER ZUSATZ

mogliche Varianten

| auf AG-Zugabe
| abgestimmte
Modifizierungshohe

TLVBit-518 22

Techniscne Lieterbacingungen
fur gebrauchafertige.
Viskasititsveranderte Biumen

TL Bitumen-StB 07/13

o gebrauchsfertige
8 viskositatsverandertes Bitumen et peaiutates
2 —

mit organisch

viskositats-
B verandernder
Zusatze

Feststoffzugabe Zusatz
Uber sep. Doseur /
Nutzung Faserstoffzugabe

hohere Flexibilitat
bei variierender
AG-Zugabe

A\"\ MAKADAM

29 LABOR SCHWABEN
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TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT — UMGANG IM LABOR (ENTWURF)
ORGANISCHE VISKOSITATSVERANDERTE BINDEMITTEL / ORGANISCH VISKOSITATSVERANDERNDER ZUSATZ

Durchfiihrung Erstpriifung | | WPK und Kontrollpriifung |

Hochste Temperatur
Warmekammer (°C)

Bitumenart und —sorte / Mischgut- Herstellung
res. Bindemittel temperatur (°C) MPK (°C)

res. Bindemittel

25/35 VIL, 30/45 mit org. )
visk. Zusatz g 165 bis 185 25/35 VIL, 35/50 VL, 50/80 VL
35/50 VL, 50/70 mit org. 140 bis 160 PmB 10/25 VL, PmB 25/45 VL,
visk. Zusatz PmB 45/80 VL
: 125 +/-5

50/80 VL, 70/100 mit org. 135 bis 155
visk. Zusatz
PmB 10/25 VL, 10/40-65 A .

. = 165 bis 185
mit org. visk. Zusatz res. Bindemittel Herstellung MPK (°C)
PmB 25/45 VL, 25/55-55 A 25/35 VL, 35/50 VL, 50/80 VL 125 +/-5
mit org. visk. Zusatz e T s

is +- PmB 10/25 VL, PmB 25/45 VL

PmB 45/80 VL, 45/80-50 A PﬂB 42?88 Vi BTN 135 +/-5
mit visk. org. Zusatz

Nachweis der  Hohiraumgehalt innerhalb Sortenspanne Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne nach TL Asphalt-StB 2X
soEigenschaften: nach TL Asphalt-StB 2X einschl. Toleranz nach ZTV Asphalt-StB, Teil 1, 2X

30
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ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG

OBERFLACHENAKTIVER ZUSATZ

Flissigzugabe von Aditiven
in Bitumenwaage oder

IBC-Behalter

mogliche Varianten

L LT e —

P T 111

tar StraBenbaubitumen b
und gebrauchstertige
Polymermodifizierte Btumen
TL Bitumen-StB 07/13 A

mit
chemischen
Zusatz

Ausgate 2007Fasaung 2013

B

N MAKADAM
31 % LABOR SCHWABEN
31
ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
ZUGABE OBERFLACHENAKTIVER ZUSATZ - VARIANTE 1: MIT DURCHLAUFZAHLER
Bitumen-
leitung
Quelle: C. Hanke
N MAKADAM
32 ' LABOR SCHWABEN
32
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33

ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
ZUGABE OBERFLACHENAKTIVER ZUSATZ - VARIANTE 2: OHNE DURCHLAUFZAHLER

statischer
Mischer

Pumpe

zeitgesteuert
Bitumen-
leitung

Quelle: C. Hanke

A\"\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

33
ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
ZUGABE OBERFLACHENAKTIVER ZUSATZ - VARIANTE 3: EXTERNE ZUSATZMITTELWAAGE
. roiwoge. Rickschlagventil
S
Drehklappe
Mischer
Quelle: C. Hanke
N MAKADAM
” ' LABOR SCHWABEN
34
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TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT — UMGANG IM LABOR (ENTWURF)
OBERFLACHENAKTIVER ZUSATZ

Durchfiihrung Erstpriifung | | WPK und Kontrollpriifung

Bitumenart und - Mischgut- Herstellung
sorte temperatur (°C) * | MPK (°C)

30/45 175 bis 195

Bitumenart und -sorte

160/220, 70/100
50/70, 30/45
PmB

50/70 150 bis 170

135 +/-5
70/100 145 bis 165

160/220 135 bis 155

10/40-65 A 175 bis 195 Bitumenart und -sorte

145415 160/220, 70/100, 50/70, 30/45

25/55-55 A, 40/80-50 A 150 bis 170

45/80-50 A, 25/55-55 A, 10/40-65 A 145 +/- 5

Nachweis der Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne  Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne nach TL Asphalt-StB 2X
ssEigenschaften: nach TL Asphalt-StB 2X einschl. Toleranz nach ZTV Asphalt-StB, Teil 1, 2X

Hochste Temperatur
Warmekammer (°C)

Herstellung MPK (°C)
135 +/-5

35

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
BITUMEN MIT MINERALISCHEN ZUSATZ (SCHAUMBILDUNG)

-

Lagerung z.B. in
Fllersilo /
d - Zugabe in
{1 ’ Mischer zeitgleich
s mit Bitumen

Foratrngage abenaf tur Lisatar urd Vernasssmsen

Artmtagrippe Aapratnaeesen FGGV

Technische Listerbedingungen
10r StraBenbaubitumen
und gebrauchsfertige
Polymermodifizierte Bitumen

TL Bitumen-StB 07/13

Ausgabe 2007/Fassung 2013

36

/N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN

36
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TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT — UMGANG IM LABOR (ENTWURF)

MINERALISCHER ZUSATZ
Durchfiihrung Erstpriifung | | WPK und Kontrollpriifung

Bitumenart und -sorte | Mischgut- Herstellung
temperatur (°C) | MPK (°C)

30/45 175 bis 195

Bitumenart und -sorte Hochste Temperatur
Warmekammer (°C)

50/70 150 bis 170 160/220, 70/100

50/70, 30/45
PmB

135 +/-5

70/100 145 bis 165

160/220 135 bis 155
10/40-65 A 175 bis 195
25/55-55 A, 40/80-50 A 150 bis 170

145 +/-5
Bitumenart und -sorte Herstellung MPK (°C)

160/220, 70/100, 50/70, 30/45 135 +/-5
45/80-50 A, 25/55-55 A, 10/40-65 A 145 +/- 5

Nachweis der Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne  Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne nach TL Asphalt-StB 2X
s7/Eigenschaften: nach TL Asphalt-StB 2X einschl. Toleranz nach ZTV Asphalt-StB, Teil 1, 2X

37

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
SCHAUMBITUMENTECHNOLOGIE

@Wasserpumpe

= 0

® Druckreguliersystem

(&) Eindlisbalken

(4) Statischer Mischer

W;‘:d__'w Fasv
===
TL Bitumen-StB 07/13
* Zusétzlich Additivzugabe
zur Erhéhung der
W Halbwertszeit des i
Bitumenschaums mdéglich

' LABOR SCHWABEN

38

13.03.2024
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TEMPERATURABGESENKTEN ASPHALT — UMGANG IM LABOR (ENTWURF)
SCHAUMBITUMENTECHNOLOGIE

Durchfiihrung Erstpriifung | | WPK und Kontrollpriifung
TP Asphalt-StB, Teil 35 A: TP Asphalt-StB, Teil 30 (Vorbereitung MPK)
Asphaltherstellung im Labor ohne Aufschdumen des Asphaltmischgut mind. 18 h bei Raumtemperatur nach Herstellung
Bitumens und Absenken der Temperatur mit Bitumen abkuhlen lassen
nach TL Bitumen-StB 2x
Herstellung MPK nach TP Asphalt-StB, Teil 30 TP Asphalt-StB, Teil 28
Wiedererwarmung der Probe (max. 4 h in Warmekammer)
Bitumenart und -sorte | Mischgut- Herstellung
temperatur (°C) | MPK (°C) Bitumenart und -sorte Hoéchste Temperatur
30/45 175 bis 195 Warmekammer (°C)
. 160/220, 70/100 120
50/70 150 bis 170
135 +/-5 50/70, 30/45 130
70/100 145 bis 165 E— 130
160/220 135 bis 155
TP Asphalt-StB, Teil 30 (Herstellung MPK)
10/40-65 175 bis 195
. 145 +/-5 Bitumenart und -sorte Herstellung MPK (°C)
25/55-55 A, 40/80-50 A 150 bis 170
160/220, 70/100, 50/70, 30/45 135 +/-5
45/80-50 A, 25/55-55 A, 10/40-65 A 145 +/-5
Nachweis der Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne  Hohlraumgehalt innerhalb Sortenspanne nach TL Asphalt-StB 2X
scEigenschaften: nach TL Asphalt-StB 2X einschl. Toleranz nach ZTV Asphalt-StB, Teil 1, 2X
39
TECHNOLOGIEN ZUR HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT
HERAUSFORDERUNG: KOMBINATION MIT ASPHALTRECYCLING Lagerhalle fur
verschiedene, aufbe-
> Vertraglichkeit aller Herstellungsverfahren mit hohen Asphalt- reitete Asphaltgranulate
Recyclingquoten ist zu prifen -
- abveveimil) ol o

' Wo‘hln mit den Asphaltbergen ?

Ausblick

Asphaltschollen und Frasgut aus
allen Schichten sowie Frasgut
aus Asphalttragschichten

Frasgut aus Asphaltdeck-
und -binderschichten

Ausbauasphalt ist ein zu
wertvoller Rohstoff um ihn nicht

Techniache Listerbedingungen 3
Rt Amphaltg Wiedervermerdung von highat Futbareitarg urd Lagarang van

TLAGSE 2x Mwa Ausbauasphalt| ZU 100% wiederzuverwenden!
b T
:‘Uft"a’:]m.: des;e;h"ifcl:‘e" »" Forcierung Wiederverwendung flr
ortschritts un arsteliung . .
in den TL Asphalt-StB 2x Kreislaufwirtschaft, Ressourcenschonung,

Reduzierung CO, bei der Asphaltherstellung

/' lé M MAKADAM

LABOR SCHWABEN

Ausgabe 202x

Ausgabe 202x
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
MASCHINENTECHNISCHE UBERLEGUNGEN - ZUGABE VON ASPHALTGRANULAT

» Ubergang vom Bindemittel aus dem Asphaltgranulat auf das frisch zugegebene Gestein
muss sichergestellt werden
FAKTOREN: Mischzeit / Temperatur / Feuchtigkeit (Gestein / AG)

Ursache: keine ausreichende Trockenmischzeit
SESATE b Selnaian bei den Gesteinskérnungen

Folge: Restfeuchte und Fulleranhaftungen
e ey behindern Umhillung

Quelle: Riebesehl
Mischzeit 45 Sekunden

4 v 2 200 ” Az' 4 ~
MAKADAM

LABOR SCHWABEN

]

Vermutlich wird die Chargenzeit bei jeder -
Asphaltmischanlage verlangert. Die Zeit ist . W oA
abhangig von der technischen Ausstattung. Q

41

41

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
MASCHINENTECHNISCHE UBERLEGUNGEN - ZUGABE VON ASPHALTGRANULAT

Trommelauslauftemperatur
Asphaltgranulat ca. 120 °C
Trommelauslauftemperatur

Asphaltgranulat mind. 150 °C

jede Asphaltmischanlage muss bzgl. des
Mischprozesses aufgrund unterschiedlichster
Voraussetzungen besonders betrachtet werden !!!
42

/N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN

42
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
MASCHINENTECHNISCHE UBERLEGUNGEN - ZUGABE VON ASPHALTGRANULAT

P Erwarmung Asphaltgranulat Gber Paralleltrommel mit HeiRgaserzeuger

Hohe Zugabe Asphaltgranulat durch
| Paralleltrommel mit HeiRgaserzeuger

;|
| Mindesttemperatur Asphaltgranulat 150 °C,
besser mind. 160 °C

T 3

moglicherweise ,runterkiihlen” der
Asphaltmischguttemperatur liber
kombinierte Warm-Kalt-Zugabe vom
Asphaltgranulat notwendig

geringe Anteile an zugegebenen
Gesteinskornungen fiihrt zur erschwerten §
Temperaturregulierung

& 4

-

A\"\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN

43

43

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
MIT HOHEN ASPHALTRECYCLING-QUOTEN
VORVERSUCHE ,,TROCKENMISCHZEIT“ §

Sl ®

80 M.-% AG uber Paralleltrommel (

warm), ca. 180 °C

Temperaturregulierung Uber
Kaltzugabe notwendig

Trockenmischzeit weiterhin
i — ausreichend fiir
Bindemitteliibergang

/N MAKADAM

127 °C 144 °C gewadhlte Einstellung \ v LABOR SCHWABEN

44

44
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45

TECHNOLOGIEN ZUR HERSTELLUNG VON TEMPERATURABGESENKTEM ASPHALT
INTERNES F&E PROJEKT ,,SCHAUMBITUMEN*

P Vergleichsmischungen
AC32TS, 80 M.-%AG

Detailaufnahme

Detailaufnahme

M MAKADAM

LABOR SCHWABEN

45
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG
MASCHINENTECHNISCHE UBERLEGUNGEN - ZUGABE VON ASPHALTGRANULAT
» Kaltzugabe von Asphaltgranulat
Sontul Attt I s mogl. Beispiel: ohne Temperaturabsenkung
180 5 4 to Mischer, 60 sec Charge
s m g » 240 to/h
20 g.
% 160 5
; £ mit Temperaturabsenkung
150 E‘ (mégliches Szenario)
/ it 1 + 10 sec Trockenmischzeit,
E + 5 sec Nassmischzeit
130 & Auswirkung auf Stundenleistung:
L, B 4 to Mischer, 75 sec Charge
Q/Q /Q/’Q//Q/ £ » 192 to/h entspricht -20 %
O P PN PN § —
Erforderliche Gesteinskérnungstemperatur in °C < :
Quelle: DAY Einfluss auf Planung des
Bauprozesses N MAKADAM
46 W LABOR SCHWABEN
46

23



13.03.2024

47

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTMISCHGUTHERSTELLUNG

WICHTIGE HINWEISE

>

Restfeuchte bei Gesteinskdrnungen / Asphaltgranulat ist zu vermeiden, ggf.
Verweildauer in der Trockentrommel, Paralleltrommel oder Mischer verlangern

auf vollstandige Umhdillung der Gesteinskérnungen und den Bindemittelibergang aus
dem Asphaltgranulat ist zu achten, ggf. ist die Mischzeit zu verlangern

die Abgastemperatur muss im Produktionsprozess mind. 80 °C betragen (> Taupunkt)

bei einer temporaren Lagerung des Asphaltmischgutes darf es nicht zu Entmischungen
kommen

das Temperaturniveau des Asphaltmischgutes muss konstant bleiben

verfahrensbedingt kann die viskositatsverandernde Wirkung aller Verfahren zeitlich
begrenzt sein; dies ist bei der Silierzeit zu bertcksichtigen

Jede Asphaltmischanlage muss ihre optimale Einstellung finden !

M MAKADAM

LABOR SCHWABEN

47

wandzom | man BEE | BNENOES  CHEIDE  EAARUDE | BAGRONN  DEMENEE BRI

o Brennerleistung e Mischguitemperatur s Strom-Exhaustor Mineraltemperatur Trommelauslauf

Vergleich 168 °C zu 142 °C

| » Energieeinsparung ca. 10 % beim Exhaustor
= 33,5 kW/h Strom
b Leistung beim Mineralstoffbrenner 15 % reduziert
=ca. 1.500 kW/h

im Mittel eine CO, Einsparung von 562 kg/h

24
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49

VORBEREITEN DER UNTERLAGE - SCHICHTENVERBUND

> Die Vorbereitung und das Ansprihen der Unterlagen sind entsprechend
den ZTV Asphalt-StB durchzufiihren. Dabei ist bei
Temperaturabgesenkten Asphalten noch groBere Sorgfalt geboten:

> eine niedrigere Temperatur des Asphaltes bewirkt ein geringeres
Erwarmen der Unterlage (unglinstige Voraussetzungen fir die
Verschmelzung)

» die Unterlage, insbesondere die Frasunterlage, darf keine
nennenswerte Restfeuchte aufweisen (Gefahr fur Blasenbildung
und Beeintrachtigung des Schichtenverbundes, da das Wasser
Warmeenergie des Asphaltmischgutes ,beansprucht®)

» bei vorhandener Restfeuchte auf/ in der Unterlage wird
moglichweise der Einsatz von Flachenheizgeraten notwendig

» die Unterlage muss besonders sorgfaltig und homogen angespritzt
werden, um eine ausreichende und gleichmaRige Verklebung der
Asphaltschichten zu erzielen; vollstdndiges Abtrocknen der
Emulsion ist zu gewahrleisten

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU

."VV'V'F!'{V'VV'V'

Quelle: Dr. Viktor Root

IV\ MAKADAM

LABOR SCHWABEN
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v

(wl.g

A

= )5.
3
unabgesenkt

50

Asphaltmischguttemperatur

bei Anlieferung (°C)

60

11

o

Anlieferungstemperaturen Asphaltmischgut
Mittel 168 °C Mittel 142 °C

b\b\%%\’h")b’b@ 0"1
\“_‘\)‘%'\b-c u\%@:\hbb“bv"b’)%‘o

@;@@@@@@e S O

LKW -Anlieferung / Uhrzeit
erheblich weniger ,Asphaltgeruch®
deutlich verminderte Dampfbildung
angenehmere Arbeitsbedingungen firr Einbaukolonne

";abgesenkt

sinnvoll ist die Erfassung
mit automatisierter
Messsystem

25
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170

150

~140°C

. ~130 °C
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5
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51

~130 °C

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU

TEMPERATURMESSUNG BEI DER ASPHALTMISCHGUTUBERGABE

AC 32 T $35/50 VL, Abkipptemperatur Beschicker (*C)

Mischgut nicht
in Bewegung

Ladeklappe LKW

~135°C

E==O ) = O

LKW-Entladung
Beschickerkiibel eingeklappt

10:10:34 10:17:46

Uhrzeit

~140 °C
~130 °C
J}
—) —)
10:24:58 10:32:10 10:39:22

MAKADAM

LABOR SCHWABEN

>
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KERNTEMPERATURMESSUNG (ABKUHLKURVEN)

Ermittlung der

52

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU

gute Einbaubedingungen

Abkiihlkurve

AC 32T S, 30/45 Schaum, Dicke 10 cm, 20 °C Luft, windstill,

170

150

130

110

Kerntemperatur [°C]

Abladetemperatur ca. 150 °C

2 v @ N ® o
s & 8 & & S g

(12
ozt

Zeitin Minuten nach Bohle

Abkiihlkurve

AC 11 D SP, 25/55-55 A Schaum, Dicke 4 cm, ~20 °C Luft,
windstill, sonnig, Abladetemperatur ca. 155 °C

170

verfiigbaren Walzzeit 150

130

110

Kerntemperatur [°C]

N ® 9 e
S8 9
3

0
0
09
0.
0
o1t

5
S
Zeit in Minuten nach Bohle

/N MAKADAM

' LABOR SCHWABEN
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Oberflachentemperatur in ['C]

Aao
o
110 -3
Uﬁu “"#""'“"Mv“"“"""}“u""l W
5 Mittelwert Oberflichentemperatur 103 °C !
s

MHT R EENARNENESE 03N IBE3 83 80 2ESEEBENSEEESE

Oberflachentemperatur in der Mitte der Einbaubohle (Daten aus RoadScan)

Einbaustrecke [m]

Oberfl'aichentem{eratur hinter Einbaubohle Mischgut bei Anlieferung ca. 140 °C

<E0.0 <70,0 <B0,0 <30,0 <IN
H BB

[0 <1100 <120,0 <130,0 <1900 <150,0 <160,0 <I70,0 <160,0 <150,0 <2000 <Z10,0 2100 °C gefikent
B @B 0D OO @ @

13.03.2024

a HE E B BN (8]
m
g4
Mw:- . e | als - —r——
- , e erheb1|che Redu2|erung der verfugbaren Walzzeit
keit p
o ‘ ﬂl'li
1 -
. - 1
R e o T S T RS 8 T d Bt "L b P T " T U sdiaedles
51 7
: ‘ . : : : : . : : ‘ : : Einbau bej 5:2Cibis 15 °C
5&:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
53
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU
KERNTEMPERATURMESSUNG (ABKUHLKURVEN) - MODELLE Tatsichliche
AbkiihiKurve Abkilhlkurve Abkiihlkurve
AC 32 T'S, 30/45 Schaum, Dicke 10 cm, 20 °C Luft, windstil, S e A e e e (Kerntemperatur)
- Abladetemperatur ca. 150 °C % i
150 _ 150
2 47 min =
= = ~ w & w o - F ] = = [
= e L] -3 s s s S s S g (3 B 3 a ] 8
Zeit in Minuten nach Bohle Zeit in Minuten nach Bohle
glinstige Einbaubedingungen ‘ ungiinstige Einbaubedingungen Gute Ubereinstimmung!
Asphalt Temperatur, °C Asphalt Temperatur, “C
160 Kihikurve 160 Kahikurve o= Si lation d
150 ——— Start Veerdichtung 150 ~——— Start Verdichtung |mE| ation der
i Stop Verdichtung pie Stop Verdichtung Abkiihlkurve
130 130 (Rechenmodell)
120 120
110 110
100 100
%0 w Quelle:
80 80 Open Source Software
70 7 PaveCool Version 3.1,
. Universitat Minnesota USA,
e 5 o 2020
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 80 100 120
M MAKADAM
54 LABOR SCHWABEN

54
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AC 11 D S, 25/55-55 A ,,SCHAUMBITUMEN*
L1141 LOCHGAU — KLEINSACHSENHEIM
P> Temperatur- und Verdichtungsmessungen
beim Walzen
= AuRentemperatur 11 °C
g oE
c 5 2,300 _‘é
1] =2 100 Z
$ %, 2,200 . 5
-go é 2,100 60 g
gl = ‘m;‘;q" - E
=] - BSHTe 20 &
—R;umz\icmc [g/ch;\‘] uhzett Tcmpcml;r Schicht [*C] V Informationsweitergabe an
. Walzenfahrer notwendig !
= Auentemperatur 22 °C Korrelation zur Oberflachen-
2,500 Temperaturmessung der
Ny | 2w i Walze
EL N 00 5 Einstellung FDVK-Asphalt
= = e ;‘-‘;;jﬂ,, 20 5 1 P ( .
IR O AR s e s 00 °C Schichttemperatur nach 10 min &%
55 Raumdichte [g/cm®] — Tempe ratur Schicht [*C] - i ¥ "
55
TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU
NUTZUNG DIGITALER EINBAUUNTERSTUTZUNGEN ungiinstige Einbaubedingungen
Abkiihlkurve
SMA 8 S, 25/45 VL, Dicke 4 cm, ~10 °C Luft, leichter Wind,
Abladetemperatur ca. 140 °C
170
150
T 130
g o |/
S %0 1
c |
g 70
50
Zeit in Minuten nach Bohle
Zukiinftig: Festlegung der verfligbarer Walzzeit auf
Basis bekannter Abkihlkurven
» Beriicksichtigung in FDVK-A in
Kombination mit Dichtesonden
» Schaffung von ,Temperaturmodellen® auf Basis von
Messungen unter verschiedenen Randbedingungen
» Berucksichtigung bei der Ausfiihrungsplanung (Gerate,
Walzbahnen, Anzahl Ubergéange, Walzzeit, ...) PN MAKADAM
56 W LABOR SCHWABEN
56
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT - ASPHALTEINBAU

BAUAUSFUHRUNG

Um den Einbau von Temperaturabgesenktem Asphalt moglichst prozesssicher und
anforderungsrecht zu gewahrleisten, sollten u.A. nachfolgende Punkte beriicksichtigt werden:
> Planung

> genaue Abstimmung Baustelle mit Asphaltmischanlage bzgl. zu erwartender
Stundenleistung

> Zieltemperaturbereich Asphaltmischanlage unter Beriicksichtigung der Abkuhlrate
beim Transport festlegen

- auf Basis Wetterprognosen / Schichtdicken / Asphaltmischgutsorte verfligbare
Walzzeit abschatzen und bei Gerateplanung beriicksichtigen, insbesondere fiir
Asphaltdeckschichten auch schwere, statische Walzen vorsehen

b Logistik- und Umlaufplanung durchfiihren
L Digitale Tools nutzen (Prozessoptimierungs-Tools, Thermoscan, FDVK-A)

- N Ei’é D\\ D.‘\\
[eTol (o) M (cm) .:._Au)_‘-l MMAKADAM

57 KINAGTRR .\\\ LABOR SCHWABEN

TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT
BAUAUSFUHRUNG

Einbau

» durch kontinuierliche Beschickung mit Asphaltmischgut fur eine gleichmaRige
Einbaugeschwindigkeit (Stillstdnde wirken sich noch starker aus)

» Erfassung der Temperatur des angelieferten Asphaltmischgutes bei Ubergabe in den
Beschicker / Stralenfertiger / hinter Bohle » Uberprifung Einbauplanung

> Walzverdichtung mdglichst nahe an die Einbaubohle heran und maglichst kurze
Walzbahnlangen (aufgrund des verkirzten Verdichtungszeitfensters)

» zugiges Andricken Uber die gesamte Einbaubreite

> verfigbare Walzzeit stichprobenartig Gberprifen » Berlicksichtigung in FDVK-A,
mdglich Auswirkung auf geplante Einbaugeschwindigkeit prufen

> frihzeitiges Abstumpfen der Oberflache zur Erzielung der Anfangsagriffigkeit (warm /
LY trocken)

&>
N N N N
I - N D D D
Iiﬁ roo-% H f‘“’:: = "y M MAKADAM

58 JKINAGTRR N V' LABOR SCHWABEN
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Erhohtes Risiko belm Elnbau in der g
»kalten, nassen '

typische Verteilung der Tonnagen
Uber das Jahr

Verkiirztes Verdichtungs-
fenster fiir Walzen i

,Nikolausdecken® sind nach wie
vor sehr prasent

i Auftraggeber sind hier ebenso
gefordert Risiken zu minimieren!

| | Moglicherweise Paradigmenwechsel beim Einbu:
| Warmekapazitat der Unterlage nutzen (z.B. Einbau Unterlage
nur halbe Tagesleistung / mehr Kompakte Asphaltbefestigungen)

M MAKADAM
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TEMPERATURABGESENKTE ASPHALTE
AUSBLICK

b Einfiihrung der ETV-StB-BW zu Temperaturabgesenktem
Walzasphalt am 22.02.2024 in Baden-Wiirttemberg
= Erweiterung der Teile 3.1 und 3.2 der ETV-StB, BW, Teil 3 bezlglich
Herstellung der Asphaltschichten (3.1.1) und Herstellung des
Asphaltmischgutes (3.2.1)

= Ubergangslésung zur Umsetzung von TA-Asphalt bis zur Einfiihrung der
neuen TL/ZTV Asphalt-StB 2x auf Landstral3en

= Ausschreibungen fir TA-Asphalt auf Bundesstrallen weiterhin nach
ARS 09/2021

= Temperaturabgesenktes Asphaltmischgut fir AC T bei Landesstralen
Standardbauweise (konventioneller Heilasphaltbau in begriindeten
Einzelfallen weiter moglich)

= Ausschreibende Stellen sollen auch bei Asphaltbinder- und
Asphaltdeckschichten bei Landesstrallen TA-Asphalte fordern

= Regelungen entsprechen dem Stand der Entwiirfe der AA
TL/ZTV Asphalt-StB und dienen der Erfahrungssammlung MAKADAM

60 ' LABOR SCHWABEN
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TEMPERATURABGESENKTER ASPHALT

FAZIT

Asphalt. ADVANTAGES HOME UBERASPHALT ~UNTERSTUTZEN ~AKTUELLES KONTAKT

Wir werden auch zukiinftig prozesssicher Asphalt produzieren und mit hoher Qualitat einbauen !

HIER GIBT ES DIE VORTEILE -  r=vrexe
DER ASPHALTBAUWEISE! g

Asphalt bietet einfach mehr: Asphalt ist sicheF, weist eine
ebene und gleichmaBige Oberflache auf, ist dauerhaft sowie (..)

nachhaltig.

i VIELEN DANK FUR IHRE
AUFMERKSAMKEITEN ! ;

www.asphaltadvantages.com/de
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